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~ GreoTherm Systeme M §

M, MD, M-KR, M-WP und M-HFix fir Warmedammung
mit Dammplatten aus Steinwolle

o YA



Wenn Sicherheit
auf Asthetik trifft

Die GreoTherm Systeme M, auf Basis einer Steinwolle-Dammplatte, haben ganz
klare Stéarken: Das rein mineralische System steigert die Behaglichkeit, das Wohl-
fuhlen und das Gesundheitsbefinden in Rdumen erheblich.

VORTEILE

- Sicher, insbesondere in Bezug auf Brandschutz

- Kostensparend und recycelbar

- Vielfaltige kreative Oberflachengestaltung méglich

- Wasserdampf- und CO,-durchlassig
- Form- und witterungsbestandig

Effizienz in der Planung
und auf dem Bau

Architekten und Planer schétzen unsere
GreoTherm Systeme M genauso wie
Gipser, denn die gute Verarbeitbarkeit
sorgt fUr Effizienz auf der Baustelle.
Wenn Brandschutz im Mittelpunkt steht,
heisst die Lé6sung GreoTherm Systeme M,
denn die Aussenwarmeddmmsysteme
basieren auf nicht brennbaren Stein-
wolle-Dadmmplatten (Brandklasse RF 1).

M: Mineralisch und
okologisch

Das System M Uberzeugt zusétzlich durch
seine hohe Wasserdampfdiffusion und
den exzellenten Schallschutz. Und: seine
natiirlichen mineralischen Materialien ga-
rantieren ebenfalls einen nachhaltigen und
okologischen Systemaufbau.

MD: Schall- und
brandschutzend

Das GreoTherm System MD hat einen
mineralischen, dickschichtigen Aufbau

und ist gut gegen Larm, denn Steinwolle
und Dickschichtigkeit schlucken sprich-
wortlich den Schall. Das dickschichtige
System Uberzeugt auch durch seine
hohe Wasserdampfdiffusion, mit der ein
optimaler Feuchtigkeits- und Klimahaus-
halt an der Fassade erreicht wird.

M-KR: Sicher und
individuell

Wer weder bei Brandschutz noch bei
der Gestaltung Abstriche machen will,
wird mit GreoTherm M-KR das perfekte
Aussenwarmedammsystem finden.

Alle Freiheit Iasst die Endbeschichtung
Kratzputz, weshalb das System dank
den vielféltigen Gestaltungsmaoglichkei-
ten durch Farbtonvielfalt und die Zugabe
von Glimmer- und Farbkornvarianten
besonders attraktiv wird.

M-WP: Bewahrt und
exklusiv

Die Endbeschichtung mit Waschputz
verleiht der Fassade ein exklusives
Ausseres und erdffnet durch Farbton- /

Strukturvielfalt und die Zugabe von Glim-
mer- und Farbkornvarianten einzigartige
Spielrdume fiir die Optik.

Das System ist nicht brennbar, bewirkt
durch seine hohe Wasserdampfdiffu-
sion einen besseren Feuchtigkeits- und
Klimahaushalt an der Fassade und bietet
ausgezeichnete Eigenschaften im Be-
reich Schallschutz.

M-HFix: Clever und
sauber

Die einzigartige Verbindung von Holz,
Steinwolle und Beschichtung Uberzeugt
Architekten, Verarbeiter und Bauherren
gleichermassen. Denn auf der Baustelle
spart Zeit Geld, was durch schnelles
Montieren, sicheres Befestigen und
optimales Beschichten von Dammplatten
erzielt wird.



Referenzen

Mehrfamiliengebaude in Reinach, Objektgrésse 1800 m2. Systemaufbau: Ddmmung mit Steinwolle, 240 mm, Netzeinbettung Greutol
Combi-Putz 488, Deckbeschichtung Greutol Silikon Deckputz 365 aussen Vollabrieb, 1.0 und 0.5mm, Anstrich GreoColor OptiTop.

Mehrfamiliengebaude in Zirich Witikon, Objektgrosse 1348 m2. Systemaufbau: D&mmung mit Steinwolle, 240 mm, Grundbeschichtung
Greutol Einbettmortel light 425, Netzeinbettung Greutol Multiplanspachtel 407, Deckbeschichtung Greutol Kratzputz light 585.

Einfamilienhaus in Zirich Kusnacht, Objektgrésse 370 m2. Systemaufbau: Ddmmung mit Steinwolle-Lamellenplatten, 160 mm, Grundbe-
schichtung Greutol Einbettmortel light 425, Netzeinbettung Greutol Multiplanspachtel 407, Deckbeschichtung Greutol Waschputz 590 light
und Silikonharz Deckputz 361, 5mm.



GreoTherm®
System M
dunnschichtig

Diinnschichtiges Aussenwarme-
dammsystem mit Dammplatten aus
Steinwolle

- Hohe mechanische Belastbarkeit,
inkl. Hagelwiderstand 3/3

- Normale Wasserdampfdiffusion

- Hoher Schallschutz

- Nicht brennbar

Klebemortel

Greutol Combi-Putz 488
Greutol Kleber K 433
Greutol Combi light 432

1. Dammplatten
GreoTherm Steinwolleplatten,
Sockelddammplatten

2. Einbettmortel
Greutol Combi-Putz 488
Greutol Combi light 432

3. Armierungsgewebe
Greutol Armierungsgewebe 7 x7 mm

4. Voranstrich
Entsprechend dem nachfolgenden
Deckputz

5. Deckputz

Greutol Deckputz aussen Vollabrieb
Universal,

Greutol Silikonharz Deckputz 360/361,
Greutol Silikonharz Deckputz 361 IMAGE,
Greutol Edelputz 400,

Greutol Silikon Deckputz 365/366

6. Farb- bzw. Schutzanstrich
GreoColor OptiTop/-OptiTop IMAGE/
-OptiTop IR/-OptiTop IMAGE IR,
GreoColor OptiSilc

Bei dunkler Endbeschichtung ist zwin-
gend ein zweifacher Farbanstrich mit der
filmkonservierten Fassadenfarbe
GreoColor OptiTop IR erforderlich.

GreoTherm®
System MD
dickschichtig

Dickschichtiges Aussenwarmedamm-
system mit DAmmplatten aus Steinwolle

- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Normale Wasserdampfdiffusion
- Hoher Schallschutz

- Verbesserter Warmespeicher

- Nicht brennbar

Klebemortel

Greutol Combi-Putz 488
Greutol Kleber K 433
Greutol Combi light 432

1. Dammplatten
GreoTherm Steinwolleplatten,
Sockelddammplatten

2. Grundbeschichtung
Greutol Einbettmortel light 425

3. Einbettmortel
Greutol Einbettmortel light 425

4. Armierungsgewebe
Greutol Armierungsgewebe 7x7 mm

5. Voranstrich
Entsprechend dem nachfolgenden
Deckputz

6. Deckputz

Greutol Deckputz aussen Vollabrieb
Universal,

Greutol Silikonharz Deckputz 360/361,
Greutol Silikonharz Deckputz 361 IMAGE,
Greutol Edelputz 400,

Greutol Silikon Deckputz 365/366

7. Farb- bzw. Schutzanstrich
GreoColor OptiTop/-OptiTop IMAGE/
-OptiTop IR/-IMAGE IR,

GreoColor OptiSilc

Bei dunkler Endbeschichtung ist zwin-
gend ein zweifacher Farbanstrich mit der
filmkonservierten Fassadenfarbe
GreoColor OptiTop IR erforderlich.

GreoTherm®
System M-KR
mit Kratzputz-
oberflache

Aussenwarmedammsystem mit
Dammplatten aus Steinwolle mit
Kratzputzoberflache

- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Normale Wasserdampfdiffusion
- Hoher Schallschutz

- Verbesserter Warmespeicher

- Nicht brennbar

- Biozidfrei

Klebemobrtel

Greutol Combi-Putz 488
Greutol Kleber K 433
Greutol Combi light 432

1. Dammplatten
GreoTherm Steinwolleplatten,
Sockelddmmplatten

2. Einbettmortel
Greutol Combi-Putz 488
Greutol Combi light 432

3. Armierungsgewebe
Greutol Armierungsgewebe 7x7 mm

4. Deckputz
Greutol Kratzputz 793



GreoTherm®
System M-WP
mit Waschputz-
oberflache

Aussenwarmedammsystem mit
Dammplatten aus Steinwolle
mit Waschputzoberflache

- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Normale Wasserdampfdiffusion

- Hoher Schallschutz

- Verbesserter Warmespeicher

- Nicht brennbar

- Biozidfrei

Klebemortel

Greutol Combi-Putz 488
Greutol Kleber K 433
Greutol Combi light 432

1. Dammplatten
GreoTherm Steinwolleplatten,
Sockelddammplatten

2. Einbettmortel
Greutol Combi-Putz 488
Greutol Combi light 432

3. Armierungsgewebe
Greutol Armierungsgewebe 7x7 mm

4. Deckputz
Greutol Waschputz 794

GreoTherm®
System M-HFix
mit Flumroc und
Haubold

Aussenwarmedammsystem mit DAmm-
platten aus Steinwolle, anwendbar im
Holzstéanderbau

- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Normale Wasserdampfdiffusion
- Hoher Schallschutz

- Nicht brennbar

Mechanisch befestigt

1. Dammplatten
Sockelddmmplatten,
Flumroc LENIO

2. Einbettmortel
Greutol Combi-Putz 488
Greutol Combi light 432

3. Armierungsgewebe
Greutol Armierungsgewebe 7 x7 mm

4. Voranstrich
Entsprechend dem nachfolgenden
Deckputz

5. Deckputz
Greutol Silikonharz Deckputz 360/361,

Greutol Silikonharz Deckputz 361 IMAGE,

Greutol Edelputz 400,
Greutol Silikon Deckputz 365/366

6. Farbanstrich

GreoColor OptiTop/-OptiTop IMAGE/
-OptiTop IR/-OptiTop IMAGE IR,
GreoColor OptiSilc

Bei dunkler Endbeschichtung ist zwin-
gend ein zweifacher Farbanstrich mit
der filmkonservierten Fassadenfarbe
GreoColor OptiTop IR erforderlich.

System M-HFix



Arbeitsablauf
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Bl Vorbereitung/Grundbedingungen

Bevor mit den Warmedammarbeiten
begonnen wird, sollten die inneren
Verputzarbeiten und Unterlagsbéden
mindestens 14 Tage zuvor beendet
werden und gut ausgetrocknet sein.
Alle Anschliisse missen so dimen-
sioniert und einwandfrei abgedichtet
sein, dass keine Feuchtigkeit hinter
die Fassadenddmmplatten dringen
kann. Je nach Witterung und Jahres-
zeit sind Schutzdécher und Gerlst-
verkleidungen anzubringen. Die Ver-
arbeitungstemperatur und Trocknung
der Mortel, Putze, Voranstriche und
Farben betrdgt mind. +5° C und
max. +30° C (Luft und Untergrund).
Beim Greutol Kratzputz 793 und
Waschputz 794 liegt die Verarbei-
tungstemperatur und Trocknung
zwischen +8° C und +30° C (Luft und
Untergrund).

Es gelten die Anwendungshinweise
in dieser Broschure und die jeweils
gultigen Merkblatter des SMGV
sowie die SIA-Normen 242, 118/243
und 243.

Verlegen der Dammplatten

Die Dammplatten werden mit Rand-
Streifen- oder Rand-Patschen-Ver-
klebung stumpf gestossen und im
Verband verlegt. Dabei wird der
Klebemortel als ca. 5¢cm breite um-
laufende Wulst entlang der Platten-
réander aufgetragen. Dazu kommen
zusatzliche Streifen oder Klebepunk-
te auf der Innenflache, sodass eine
Verklebung von mindestens 40 % der
Flache erreicht wird.

Grundbeschichtung

GreoTherm Systeme MD: Friihes-
tens 3-5 Tage nach Verlegung der
Dammplatten wird die Grundschicht
in einer Schichtstéarke von 6-8mm
mittels rostfreier Stahltraufel auf-
getragen und plangezogen. Die
frische Grundschicht wird mit der
Fassadenburste quer durchgezogen,
damit eine griffig rauhe Oberflache
entsteht.

Gewebearmierung

System M: Nach friihestens 5 Tagen
in einer Schichtstarke von mind.
4-6mm.

System MD: Nach friihestens

1-3 Tagen in einer Schichtstarke
von 3—4mm.

System M-KR und M-WP: Nach
frihestens 5 Tagen in einer Schicht-
starke von 5-6 mm. Die frische
Gewebearmierung wird mit der
Fassadenburste quer durchgezogen,
damit eine griffig rauhe Oberflache
entsteht.

Schlussbeschichtung M-KR
System M-KR: Nach einwandfreier
Durchtrocknung der Gewebearmie-
rungsschicht, frihestens jedoch
nach 7 Tagen, den Greutol Kratzputz
793 je nach Kornstarke (siehe techn.
Merkblatt Greutol Kratzputz 793) in
einer Schichtstéarke von 8—12mm
(nass) aufbringen und plan abziehen.

Schlussbeschichtung M-WP
System M-WP: Nach einwandfreier
Durchtrocknung der Gewebearmie-
rungsschicht, frihestens jedoch nach
7 Tagen, den Greutol Waschputz

794 je nach Kornstarke (siehe techn.
Merkblatt Greutol Waschputz 794)

in einer Schichtstérke von 3—4mm
aufbringen und plan abziehen.

Voranstrich/Schlussbeschichtung
System M, MD und M-HFix: Nach
einwandfreier Durchtrocknung der
Gewebearmierungsschicht, friihes-
tens jedoch nach 7 Tagen, den Greu-
tol Voranstrich gleichméssig und
satt mittels Roller oder Streichbiirste
auftragen. Schlussbeschichtung fru-
hestens am Folgetag aufziehen und
strukturieren.

Farbanstrich

GreoTherm System M, MD und
M-HFix: Nachdem der Deckputz
durchgetrocknet ist, wird zweimal mit
einer filmkonservierten, dem Deck-
putz entsprechenden GreoColor-
Fassadenfarbe gestrichen.



Wichtige Anwendungshinweise

Ausfuhrungs- und
Garantiebestimmungen/
Bedingungen

1.1 Die einzelnen Komponenten des
Systems sind in ihren Eigenschaften

so aufeinander abgestimmt, dass eine
optimale Funktionsfahigkeit und Dau-
erhaftigkeit erreicht wird. Warmedam-
mung, Witterungsschutz, die Haftung am
Untergrund sowie die Haftung zwischen
den einzelnen Schichten sind nur dann
gewahrleistet, wenn ausschliesslich die
Einzelkomponenten der GreoTherm Sys-
teme M, MD, M-KR, M-WP und M-HFix
verwendet werden.

1.2 Die Angaben und Vorschriften des
vorliegenden Systembeschriebs und
der Technischen Merkblatter der Einzel-
komponenten in ihrer jeweils aktuellen
Fassung sowie die Ausflihrungsdetails
sind integrierender Bestandteil der Ge-
wéhrleistung.

1.3 Abweichungen von diesen Vorschrif-
ten haben nur Giiltigkeit, wenn sie vom
Systemhalter schriftlich bestatigt werden.

1.4 Die Verarbeitungstemperatur und
Trocknung der Mértel, Putze, Voranstri-
che und Farben betragt mind. +5° C und
max. +30° C (Luft und Untergrund). Beim
Greutol Kratzputz 723 und Greutol Wa-
schputz 724 liegt die Verarbeitungstem-
peratur und Trocknung zwischen +8° C
und +30° C (Luft und Untergrund).

1.5 Gebaudedehnfugen missen tber-
nommen und im GreoTherm System
ausgebildet werden.

1.6 Grundsétzlich mussen alle Anschlisse
so dimensioniert und einwandfrei ab-
gedichtet sein, dass kein Schlagregen
oder sonstige Feuchtigkeit hinter das
Dammsystem eindringen kann.

1.7 Bei der Planung und Ausfihrung der
Aussenwarmedadmmung auf Holzkon-
struktionen (z. B. Holzrahmenbau) ist
dem Schwinden und Quellen des Holzes
sowie dem Setzmass der Konstruktion
besondere Beachtung zu schenken. Ins-
besondere ist dafiir zu sorgen, dass das
Aussenwarmedammsystem nicht unter
Druckspannung gesetzt wird. Fir Sché-
den, welche dadurch entstehen, lehnt die
Greutol AG jede Mithaftung ab.

1.8 Mineralische Produkte (Greutol Edel-
putz 400, Greutol Kratzputz 793, Greutol
Waschputz 794) kdnnen durch uneinheit-
liche Trocknung wolkig erscheinen.

Bauseitige
Voraussetzungen

2.1 Um das Risiko spaterer Feuchte-
schéden im Innen- und Aussenbereich zu
vermeiden, empfiehlt sich (entgegen der
SIA-Norm 243) Folgendes: Die inneren
Verputzarbeiten und Unterlagsb&den
sollten mindestens 14 Tage vor Beginn
der Warmedammarbeiten beendet und
gut ausgetrocknet sein.

2.2 Anschlisse und Abstande mussen
der Schichtstérke des Aussenwérme-
dammsystems angepasst sein (z. B. bei
Dachanschliissen, Fensterbdnken, Ab-
laufrohren, Fenster- und Turleibungen
oder Balkon- und Terrassenbdden).
Horizontalabdeckungen und Fenster-
bénke sollten eine Auskragung von
mind. 30 mm aufweisen und vertikal
mindestens 50 mm nach unten ragen
(siehe SIA-Norm 271).

2.3 Dacheindeckungen und Dachrand-
abschluss (auch bei Flachdéchern)
mussen fertig und nach den Normen
erstellt sein.

2.4 Das Gerust muss mit verlangerten
Osen verankert werden, die der Damm-
platte angepasst sind. Die Dubel6ffnun-
gen mussen nach Abbau des Gerlstes
mit witterungsbesténdigen und regen-
dichten Abdichtungen versehen werden.
Je nach Witterung und Jahreszeit sind
Schutzdécher und Gerustverkleidungen
anzubringen.

Fiir die GreoTherm Systeme M-KR und
M-WP gilt: Das Gerust soll nach Méglich-
keit abgestitzt und nicht in der Fassade
verankert werden. Ist eine Abstitzung nicht
moglich, muss das GerUst mit verlangerten
Osen verankert werden, die der DAmm-
platte angepasst sind. Die Dubel&ffnungen
werden nach Abbau des Gerulstes mit
witterungsbestandigen und regendichten
Abdichtungen versehen. Die Fassadenfla-
chen missen vor Beginn der Kratz- und
Waschputzarbeiten so geschitzt werden,
dass kein Regen auf die Flachen tref-

fen kann. Die Schutzvorrichtung muss
solange vorhanden sein, bis der Abbin-

deprozess soweit fortgeschritten ist, dass
keine Schlagregen-Schadigung mehr
stattfinden kann. Wéhrend und nach den
Kratz- und Waschputzarbeiten sind die
verputzten Flachen vor direkter Sonne-
neinstrahlung, Zugluft und zu schnellem
Austrocknen zu schiitzen (z.B. Geruist-
netz, winddurchlassig, kein Plastik). Die
Verputzarbeiten sind so zu planen, dass
die fUr einen optimalen Abbindeprozess
und Verarbeitungsablauf nétigen Tempe-
raturen beim Aufziehen und Kratzen des
Greutol Kratzputz 793 sowie beim Aufzie-
hen und Waschen des Greutol Waschputz
794 zwischen +8° C und + 30° C (Luft und
Untergrund) liegen. Demzufolge ist den
ortlichen Witterungs- und Temperatur-
verhaltnissen besondere Beachtung zu
schenken. Die Temperatur darf bei Nacht
nicht unter 8° C fallen. Diese Temperatur-
bedingungen sind zur Erreichung eines
gleichmassigen Farbton- und Struktur-
bildes, wahrend 3 Tagen (Tag und Nacht)
nach dem Aufziehen des Kratz- und
Waschputzes einzuhalten und dirfen nicht
durch kuinstliche Beheizung der Flachen
erreicht werden. Falls notwendig kénnen
die verputzten Flachen ab dem 4. Tag
nach dem Kratz- und Waschputzauftrag
fachméannisch beheizt werden.

Untergrinde und
Untergrundvorbereitung

3.1 Der Untergrund muss sauber, trocken
und gentigend tragféhig sein. Altputze
missen ein stabiles Geflige haben und
ausreichend am Untergrund haften.

3.2 Grate und vorstehende Mortelreste
sind abzustossen, grossere Uneben-
heiten und Vertiefungen sind mit einem
Ausgleichsputz zu egalisieren.

3.3 Moos-, Algen- und Pflanzenbewuchs
sowie sonstige Verunreinigungen sind zu
entfernen, Ausbliihsalze trocken abzu-
blrsten.

3.4 Mirbe und schlecht haftende Alt-
putze sind abzuschlagen.

3.5 Untergriinde mit aufsteigender
Feuchtigkeit missen vor der Dammung
mit einer geeigneten Horizontalabdich-
tung trockengelegt werden.



WICHTIGE ANWENDUNGSHINWEISE

3.6 Bei der DAmmung von Altbauten mit
Schaden wie Rissbildungen, Putzabl6-
sungen, Durchfeuchtungen usw. sind die
Schadenursachen abzukléren und bei
der Planung der Sanierungsmethode zu
berlcksichtigen.

3.7 Dispersionsgebundene Untergriinde
wie Farben und Kunststoffputze sind wah-
rend der Abbindezeit des Klebers versei-
fungsgeféhrdet. Auf derartige Untergriinde
mussen die Dammplatten immer zusatz-
lich zur Verklebung gedtibelt werden.

3.8 Anschliisse an Holzkonstruktionen,
z.B. Traufe oder Giebel missen bauseits
wasserdampfsperrend und winddicht
ausgefihrt sein.

Verlegen der Dammplatten

4.1 GreoTherm Systeme M, MD, M-KR
und M-WP

Die Da@mmplatten werden mit Rand-Strei-
fen- oder Rand-Patschen-Verklebung
stumpf gestossen und im Verband
verlegt. Dabei wird der Klebemortel

als ca. 5cm breite umlaufende Wulst
entlang der Plattenrdnder aufgetragen.
Dazu kommen zuséatzliche Streifen oder
Klebepunkte auf der Innenflache, sodass
eine Verklebung von mindestens 40 %
der Flache erreicht wird.

4.2 Es ist speziell zu beachten, dass der
Klebemortel in genligender Schichtstérke
aufgetragen wird, um eine einwandfreie
Verklebung zu erreichen. Die Plattenrdnder
mussen liickenlos am Untergrund haften.

4.3 Beim Andriicken der Platten ist
seitlich hervorquellender Klebemértel vor
dem Verlegen der ndchsten Dammplatte
zu entfernen, um eine offene Stossfuge
und Wéarmebrlicken zu vermeiden. Die
Plattenstirnen missen sauber bleiben.

4.4 In speziellen Féllen kann eine voll-
flachige Verklebung mittels Zahntraufel
angezeigt sein (z. B. bei Untergriinden
mit glatter Oberflache wie Faserplatten).

4.5 Die Dammplatten mussen satt
gestossen sowie plan und ohne Ab-
séatze verlegt werden. Offene Stossfugen
missen mit gleichwertigem Dammestoff
geschlossen werden. Das Ausstopfen
oder Ausschdaumen von offenen Fugen
mit Fremdmaterial ist unzuldssig.
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4.6 Die geklebte Flache ist mittels Richt-
latte laufend auf Planheit zu Uberprifen.

4.7 Bei Altbauten sind die Ddmmplatten
zusétzlich zur Verklebung zu dibeln. Die
erforderliche Anzahl der Diibel und das
Verdiibelungsschema hangt vom jeweili-
gen Untergrund ab und wird von Fall zu
Fall festgelegt. Bei Neubauten muss ab
Déammstérke = 220 mm (zuséatzlich zur
Verklebung) die ganze Fassadenflache
gedubelt werden. Bei Ddmmstérken
<220mm muss erst ab einer Geb&aude-
héhe von 11 m (zusétzlich zur Verklebung)
gedubelt werden. Unterhalb 11 m Gebau-
dehdhe ist bei Dammstérken < 220mm
keine Verdlibelung notwendig. Die Erfor-
derliche Anzahl Dibel pro Flache betragt
6 Stk./m?, im Randbereich erhoht sich die
Anzahl der Dibel auf mind. 8 Stk./m?. Als
Dibel kommen ausschliesslich spezielle,
systemkonforme Dammplattendiibel

zum Einsatz. Die Dubelldnge héngt vom
Wandaufbau ab. Vorhandener Putz

ist kein Verankerungsgrund und muss

bei der Festlegung der Dibelldnge zur
Dammstoffstarke zugeschlagen werden.
Um ein spateres optisches Abzeichnen
der Dlbel zu vermeiden, ist das Versen-
ken der Dubel und das Abdecken mit
D&mmstoffrondellen zwingend.

4.8 Fur die vertiefte Montage empfehlen
wir zusatzlich in Kombination mit einem
systemkonformen Schraubdiibel den

Einsatz des Greutol Kombitellers VT 2G.

4.9 GreoTherm System M-HFix
Bitte Installationshinweise des Herstel-
lers beachten.

Warmedammung im
Sockelbereich

5.1 Sockelabschluss unter Terrain
(ohne darunterliegende Perimeter-
dammung)

Oberkante der Sockelddmmplatte bestim-
men (Empfehlung ca. 5cm Uber Terrain,
maximal 25cm Uber Terrain) und abschnii-
ren. Abschragen (ca. 45°) der unteren
Plattenstirnen. Sockelddmmplatten aufkle-
ben mit einem Greutol Kleber 2K. Gegen
Abrutschen oder Verschieben sichern. Im
Sockelbereich bis ca. 50cm Uber Terrain
ist fur die Gewebearmierung der Einbett-
mortel Greutol WDVS Sockelputz 435 zu
verwenden. Werden Beschichtungen in

das Terrain gefiihrt, missen diese im Un-
terterrainbereich zusétzlich bis Terrainhéhe
mit einem zweimaligen Greutol Feuchte-
schutz 2K (Schutzbeschichtung) versehen
werden. Es empfiehlt sich den Putzaufbau
ca. 20mm unterhalb der Sockellinie mit
einem Kapillarschnitt zu trennen. Der Ka-
pillarschnitt wird durch alle Putzschichten
bis ca. 10mm in die DAmmung erstellt und
mit dem Greutol Feuchteschutz 2K verflllt.

5.2 Sockelabschluss unter Terrain fiir
GreoTherm Systeme M-KR und M-WP
(ohne darunterliegende Perimeter-
dammung)

Oberkante der ersten Plattenreihenbe-
stimmen und abschniiren. Abschragen
(ca. 45°) der unteren Plattenstirnen.
Sockelddmmplatten aufkleben mit einem
Greutol Kleber 2K. Gegen Abrutschen
oder Verschieben sichern. Die GreoTherm
M-KR- und M-WP-Beschichtung darf
nicht in das Terrain gefuhrt werden. Die
Gewebeeinbettung ist mit einem Putz-
abschlussprofil PVC mindestens 20cm
oberhalb der Terrainlinie /Sockellinie vom
Sockelbereich zu trennen. Hierflr bitte
die Details mit dem zusténdigen Greu-
tol-Aussendienstmitarbeiter besprechen.
Im Sockelbereich (unterhalb der Greo-
Therm M-KR- und M-WP-Beschichtung)
ist flr die Gewebearmierung (bis maximal
ca. 50cm Uber Terrain) der Einbettmortel
Greutol WDVS Sockelputz 435 zu ver-
wenden. Werden Beschichtungen in das
Terrain gefiihrt, missen diese im Unterter-
rainbereich zusatzlich bis Terrainhéhe mit
einem zweimaligen Greutol Feuchteschutz
2K versehen werden. Es empfiehlt sich
den Putzaufbau ca. 20mm unterhalb der
Sockellinie mit einem Kapillarschnitt zu
trennen. Der Kapillarschnitt wird durch
alle Putzschichten bis ca. 10mm in die
Dammung erstellt und mit dem Greutol
Feuchteschutz 2K verfiillt.

5.3 Anschluss an horizontale Flachen
Es ist zwingend notwendig, im Anschluss
bis zu einer H6he von maximal 25cm
(Empfehlung 5cm) Sockelddmmplatten
einzusetzen. In diesem Bereich wird ein
Greutol Kleber 2K verwendet

Anschlisse an
Fremdbauteile

6.1 Anschliisse missen wasser- und
winddicht ausgefiihrt werden. Einzel-
heiten sind in den Ausfiihrungsdetails



beschrieben. Der Putz muss vom
Fremdbauteil getrennt werden (mit-
tels Schwedenschnitt oder Putzab-
schlussprofil). Bei den GreoTherm
Systemen M-KR und M-WP ist die
Distanz zwischen Kratzputz oder
Waschputz und dem Fremdbauteil so
zu dimensionieren, dass die zu erwar-
tenden Bewegungen nicht zu einer
Zwangung fuhren kénnen.

6.2 Wenn bei Anschlissen Fugendicht-
stoffe zum Einsatz kommen, ist darauf zu
achten, dass die Fugendimensionierung
und der Dichtstoff den zu erwartenden
Bewegungen entsprechen. Ferner sollen
anstrichvertréagliche Dichtstoffe (Hybrid-
polymere) verwendet werden.

Gebaudedilatationen

7.1 Dilatationen werden am einfachsten
und sichersten mittels Fugendichtband
BG 1 oder mit speziellen Dehnfugenpro-
filen ausgebildet.

7.2 Bei der Ausflhrung als Kittfuge oder
mittels Fugendichtband BG1 missen die
Fugenflanken mit armiertem Einbettmor-
tel beschichtet oder alternativ mit einem
Fugenflankenprofil ausgefiihrt werden.
Die Fugendimensionierung muss den zu
erwartenden Bewegungen entsprechen.
Als Fugenkitt kommen ausschliesslich
Hybrid Dichtstoffe zum Einsatz.

Putzabschluss- und
Kantenprofil

8.1 GreoTherm System MD

Zur Verstarkung von flucht- und lot-
rechten Ecken und Kanten und um eine
gleichmassig starke Grundbeschichtung
auftragen zu kdnnen werden Putzab-
schluss- und Kantenprofile mit Abzug-
kante empfohlen. Die Profile werden mit
Greutol Einbettmoértel light 425 versetzt.

Grundbeschichtung
GreoTherm System MD

9.1 Frihestens 3-5 Tage nach Verlegung
der Da&mmplatten wird der Greutol Ein-
bettmortel light 425 in einer Schichtstérke

von 6-8mm mittels rostfreier Stahltraufel
aufgetragen und plangezogen.

9.2 Die frische Grundschicht wird mit der
Fassadenbirste quer durchgezogen, da-
mit eine griffig-raue Oberfldche entsteht.

Ecken- und Kantenschutz

10.1 Zur Verstérkung von flucht- und
lotrechten Ecken und Kanten empfehlen
wir den Einsatz von Eckprofilwinkeln mit
Gewebevorlage oder von Panzerprofil-
winkeln. Diese Winkelprofile werden bei
den GreoTherm Systemen M, M-HFix,
M-KR und M-WP vor der Flachenbe-
schichtung mit Greutol Einbettmortel
versetzt. Bei dem GreoTherm System
MD werden die Winkelprofile vor der
Armierungsschicht mit Greutol Einbett-
mortel light 425 versetzt. Sind in der
Grundbeschichtung Putzabschluss- oder
Kantenprofile versetzt worden, diirfen
dartber keine normalen Eckprofilwinkel
versetzt werden. Hier kommen zwingend
Panzerprofilwinkel zum Einsatz.

10.2 Wenn keine Profilwinkel geméss
10.1 eingesetzt werden, ist das Greutol
Armierungsgewebe 7 x7 mm von beiden
Seiten 20—-30cm um die Ecke oder
Kante herumzufiihren.

Armierung an
Offnungsecken

11.1 Im Zuge der Netzeinbettung wird
vorgangig Uber und unter den Ecken von
Offnungen wie Fenstern und Tiiren ein
ca. 30 x 30cm grosses Stlick Greutol
Armierungsgewebe 7 x7 mm diagonal
eingebettet.

Gewebearmierung

12.1 GreoTherm System M und M-HFix
Frihestens 3 -5 Tage nach Verlegung
der Dammplatten wird der Greutol
Einbettmdrtel in einer Schichtstérke von
4-6 mm mittels rostfreier Stahltraufel
oder 15 x 15mm grosser Zahntraufel in
Bahnen von ca. 1.10m aufgezogen.

12.2 GreoTherm System MD

1-3 Tage nach dem Auftragen der Grund-
schicht wird nochmals Greutol Einbett-
mortel light 425 in einer Schichtstérke von
3 -4 mm mittels rostfreier Stahltraufel in
Bahnen von ca. 1.10m aufgezogen.

12.3 GreoTherm System M-KR

und M-WP

Frihestens 3 -5 Tage nach Verlegung
der Ddmmplatten wird der Greutol
Einbettmdrtel in einer Schichtstarke von
5-6mm mittels rostfreier Stahltraufel
oder R18 Zahntraufel in Bahnen von ca.
1.10m aufgezogen.

12.4 GreoTherm System M und M-HFix
Unmittelbar danach werden die vor-
bereiteten Greutol Armierungsgewebe

7 x7 mm-Bahnen mit der Stahltraufel in
die Einbettmortelschicht rumpffrei einge-
spachtelt, wobei der durch das Gewebe
dringende Mdrtel plan abgezogen wird.

12.5 GreoTherm Systeme MD
Unmittelbar danach werden die vor-
bereiteten Greutol Armierungsgewebe
7x7mm-Bahnen mit der Stahltraufel in
den Einbettmortel light 425 rumpffrei ein-
gespachtelt, wobei der durch das Gewebe
dringende Mortel plan abgezogen wird.
Die frische Gewebearmierung wird mit der
Fassadenbirste quer durchgezogen, da-
mit eine griffig-raue Oberflache entsteht.

12.6 GreoTherm Systeme M-KR und
M-WP

Unmittelbar danach werden die vor-
bereiteten Greutol Armierungsgewebe
7x7mm-Bahnen mit der Stahltraufel in
den Greutol Einbettmdrtel rumpffrei einge-
spachtelt, wobei der durch das Gewebe
dringende Mértel plan abgezogen wird.
Die frische Gewebearmierung wird mit der
Fassadenburste quer durchgezogen, da-
mit eine griffig-raue Oberflache entsteht.

12.7 Das Greutol Armierungsgewebe

7 x7 mm muss vollsténdig im oberen
Drittel der Mortelschicht eingebettet sein
und darf nicht mehr sichtbar sein.

12.8 Das Greutol Armierungsgewebe

7 x7mm wird an den Seiten ca. 10cm
Uberlappt und ggf. um Ecken und Lei-
bungen herumgefiihrt.



WICHTIGE ANWENDUNGSHINWEISE

12.9 Wird das Gewebe z.B. im Bereich
von Gerustverankerungen eingeschnit-
ten, muss ein Gewebestreifen Uber der
Schnittkante eingebettet werden.

12.10 Am Sockelabschluss wird das
Greutol Armierungsgewebe 7 x7 mm
sofort nach dem Einbetten an der
Unterkante des Sockelprofils mit einem
scharfen Messer abgeschnitten.

Voranstrich fur Greo-
Therm Systeme M, MD
und M-HFix

13.1 Nach einwandfreier Durchtrock-
nung der Armierungsschicht, frihestens
jedoch nach 7 Tagen (je nach Witterung
und Temperatur), wird der Greutol-Vo-
ranstrich gleichmassig und satt mittels
Roller oder Streichbiirste aufgetragen.

13.2 Der Greutol-Voranstrich kann daftir
gemass Technischem Merkblatt mit Was-
ser verdlinnt werden.

Schlussbeschichtung fur
GreoTherm Systeme M,
MD und M-HFix

14.1 Frihestens am Folgetag wird der
Greutol-Deckputz mit einer rostfreien
Traufel aufgezogen und strukturiert.
Besonderes: Mineralische Deckputze
sind nicht filmkonserviert. Eine absolute
Uniformitét ist mit mineralischen Deck-
putzen nicht erreichbar. Ein zweimaliger
Egalisierungsanstrich, mit einer dem
Deckputz entsprechenden GreoCo-
lor-Fassadenfarbe (filmkonserviert) im
Putzfarbton, wird zur Algen- und Pilz-
préavention generell empfohlen.

14.2 Direkte Sonneneinstrahlung oder
Wind wahrend der Verputzarbeiten sind
wegen zu schneller Austrocknung (Haar-
rissbildung, Aufbrennen) zu vermeiden.
Es soll grundsétzlich dem Sonnenlauf
folgend verputzt werden.

14.3 Gemass SIA-Norm 243 dirfen VA-

WD-Systeme nur bis zu einem Hellbe-
zugswert von =30 % ausgefuhrt werden.
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14.4 Bei einer Schlussbeschichtung
mit glatter Oberfldche oder Kornstérke
0.5mm-1.0mm ist folgender Aufbau
zwingend einzuhalten:

Variante 1

- Greutol Combi-Putz 488 mit Greutol
Armierungsgewebe 7 x7 mm-Einlage,
Schichtstarke 4-6mm

- GreoPrime Voranstrich Uni

- Greutol Deckputz aussen Vollabrieb
Universal, Korngrosse 1.5mm / Abglat-
tung mit Greutol Klosterputz aussen,
Korngrésse 0.5mm

oder

- Greutol Silikonharz Deckputz 361
Vollabrieb, Korngrésse 1.5mm /Greutol
Silikonharz Deckputz 361 Vollabrieb,
Korngrésse 0.5mm

oder

- Greutol Silikon Deckputz 365 Vollab-
rieb, Korngrésse 1.5mm /Abgléattung
mit Greutol Silikon Deckputz 365
Vollabrieb, Korngrésse 0.5mm

- Zweimaliger Anstrich mit GreoColor
OptiTop oder GreoColor OptiSilc

Variante 2

- Doppelte Greutol Armierungsgewebe
7x7mm-Einlage (beide Gewebelagen
um ca. 50cm versetzt, gestossen nicht
Uberlappt) mit Greutol Multimértel 406,
Schichtstarke 6 -7 mm

- GreoPrime Voranstrich Uni

- Deckputz: Greutol Silikon Deckputz
365 Vollabrieb, 0.5-1.0mm, Greu-
tol Silikonharz Deckputz 361 aussen
Vollabrieb, Korngrésse 0.5-1.0mm,
Greutol Klosterputz aussen, Korngrésse
0.5-1.0mm

- Zweimaliger Anstrich mit GreoColor
OptiTop oder GreoColor OptiSilc

Variante 3

- Doppelte Greutol Armierungsgewebe
7x7mm-Einlage (beide Gewebelagen
um ca. 50cm versetzt, gestossen nicht
Uberlappt) mit Greutol Multimdrtel 406,
Schichtstarke 6 -7 mm

- GreoPrime Voranstrich Mineral oder
Untergrund gut vorndssen

- Abglattung mit Greutol Multiplanspach-
tel 407

- Zweimaliger Anstrich (zwingend erfor-
derlich) mit GreoColor OptiTop oder
GreoColor OptiSilc

14.5 Bei glatten Oberfléchen sind
kleinste Unregelméssigkeiten sichtbar,
vor allem im Streiflicht.

Schlussbeschichtung
fir GreoTherm Systeme
M-KR und M-WP

15.1 Nach einwandfreier Durchtrocknung
der Gewebearmierungsschicht, frihestens
jedoch nach 7 Tagen (je nach Witterung
und Temperatur) wird beim GreoTherm
System PIR-KR der Greutol Kratzputz
793, je nach Korngrésse, in zwei Lagen

in einer Schichtstéarke von 8—12mm auf-
gebracht (siehe Verarbeitungsrichtlinien
technisches Merkblatt Greutol Kratzputz
793). Beim GreoTherm System PIR-WP
wird der Greutol Waschputz 794, je

nach Korngrdsse, in zwei Lagen in einer
Schichtstérke von 4-6 mm aufgebracht
(siehe Verarbeitungsrichtlinien technisches
Merkblatt Greutol Waschputz 794).

15.2 Direkte Sonneneinstrahlung oder
Wind wéhrend der Verputzarbeiten sind
wegen zu schneller Austrocknung (Haar-
rissbildung, Aufbrennen) zu vermeiden.
Es soll grundsétzlich dem Sonnenlauf
folgend verputzt werden.

15.3 Um ein Aufbrennen und zu schnel-
les, vor allem partielles Trocknen zu
vermeiden (fUhrt zu Farbtonunterschie-
den), diirfen die Flachen wahrend und
unmittelbar nach der Verarbeitung nicht
kiunstlich beheizt werden.

15.4 GreoTherm System M-KR

Um Ansétze zu vermeiden, missen zu-
sammenhangende Flachen nass in nass
aufgetragen werden.

1. Der Greutol Kratzputz 793 wird in zwei
Lagen aufgetragen. Die erste Lage wird
in Kornstarke auf den aufgerauten Unter-
grund appliziert, dabei aber nicht scharf
abgezogen. Die Flache sollte danach
absolut plan sein.

2. Der zweite Auftrag erfolgt nach An-
trocknung der ersten Putzlage idealer-
weise am Folgetag, in der Regel maschi-
nell. Mit der Greutol R16/20 Zahntraufel
wird der Greutol Kratzputz 793 in einer
Richtung durchgekdmmt, um die ent-
sprechende gleichm&ssige Schichtdicke
(je nach Kérnung) zu erhalten. Mit der
glatten Seite der Zahntraufel werden

die Zahnstege unmittelbar im frischen
Zustand in der gleichen Richtung glatt
gespachtelt ohne Material abzunehmen.



Wird mit der Latte abgezogen muss dar-
auf geachtet werden, dass die minimale
Auftragsdicke nicht unterschritten wird.

3. Mit der Greutol S6 Spitz-Zahntrau-
fel wird der Greutol Kratzputz 793 im
frischen Zustand leicht durchgekdmmt,
um damit letzte Lufteinschllisse aufzu-
spiren. Vorhandene Lufteinschliisse
werden mit dem gleichem angemisch-
ten Material (Kratzputz) gefullt. Die fein
durchgekdmmte Oberflachenstruktur
lasst man so erharten. Nach ausrei-
chender Antrocknung (12-24h, je nach
Temperatur und Witterung) wird die
Oberflache abgekratzt. Das Kratzen wird
mit kreisrunden Bewegungen mittels
Greutol Schleifwunder vorgenommen.
Beim Kratzen muss das Korn sauber
«springen». Am Kratzwerkzeug darf kein
Méortel hangen bleiben.

4. Nach ausreichender Erhartung wird
die frisch gekratzte Oberflache mit einem
sauberen Besen abgekehrt.

15.5 Die Schichtstarke der gekratz-

ten Deckputzschicht betrégt, je nach
Korngrdsse (siehe technisches Merkblatt
Greutol Kratzputz 793), 6-8 mm.

15.6 GreoTherm System M-WP

Um Ansétze zu vermeiden missen zu-
sammenhéngende Flachen nass in nass
aufgetragen werden. Der Greutol Wasch-
putz 794 wird mindestens in Kornstérke
auf den aufgerauten Untergrund appliziert,
dabei aber nicht scharf abgezogen. Die
aufgezogene Flache sollte danach absolut
plan sein. Nach gentigender Antrocknung
(leicht angezogen) der Putzoberflache
wird mit der Endbearbeitung, dem Struk-
turieren durch Waschen und Blrsten der
Putzoberfladche, begonnen. Dazu sind
folgende Arbeitsschritte notwendig:

Variante 1 Waschputz:

1. Den leicht angezogenen Greutol
Waschputz 794 (im Regelfall nach ca.
3-4Std., die Wartezeit richtet sich nach
dem Umgebungsklima) mit einer in
frischem Wasser gendssten Malerblrste
mit wenig Druck mittels Kreuzschlag
waschen. Waschwasser nach Bedarf
wechseln. Der Waschprozess wird immer
von oben nach unten ausgefihrt. Es ist
zwingend notwendig, dass der gesamte
zusammenhangende Fassadenteil in
einem Durchgang gewaschen wird.

2. Nach Austrocknung, friihestens am
Folgetag, wenn der Greutol Waschputz
794 ausreichend gehértet ist (die Warte-
zeit richtet sich nach dem Umgebungs-
klima), erfolgt die Oberflachenbehandlung
des Waschputzes 794 (Schleier auf der
Oberflache abbursten). Dieser folgt hén-
disch oder maschinell mit einer mittelhar-
ten Blrste (Empfehlung unterschiedliche
Birsten mit harteren und weicheren Bors-
ten bereithalten) indem die Oberflache
abgebdrstet wird. Je starker gebirstet
wird, desto mehr Korn wird freigelegt.

3. Nach erfolgter Oberflachenbehandlung
wird die Oberfldche zusatzlich mit einem
sauberen Besen abgekehrt.

Variante 2 Waschputz modelliert:

1. Je nach gewunschter Textur-/Mo-
dellierung, kann die Schichtstarke des
Waschputzes punktuell erh6ht werden.
Eine durchgangige Schichtstérke > als
das 1,5 fache des im Material enthalte-
nen Grésstkorns ist zu vermeiden.Der
Modellierprozess wird immer von oben
nach unten ausgefthrt. Es ist zwingend
notwendig, dass der gesamte zusam-
menhangende Fassadenteil in einem
Durchgang modelliert wird. Frischen
Oberputz anziehen lassen und mit
feuchtem, méglichst nicht nassen Pinsel
(vorzugsweise mit einem Lasurpinsel mit
Naturhaarborsten mit schmalem Bors-
tenstand) den leicht angezogen Greutol
Waschputz 794 mit wenig Druck zur ge-
wiinschten Textur verpinseln (mitgrosse-
rem Wasserauftrag vermindert sich die
Oberflachenfestigkeit, zudem entstehen
glanzende Sinterschichten).

2. Nach Austrocknung, frihestens am
Folgetag, wenn der Greutol Waschputz
794 ausreichend gehértet ist (die Warte-
zeit richtet sich nach dem Umgebungs-
klima), erfolgt die Oberflachenbehandlung
des Waschputzes 794 (Schleier auf der
Oberflache abbirsten). Dieser folgt han-
disch oder maschinell mit einer mittelhar-
ten Burste (Empfehlung unterschiedliche
Birsten mit harteren und weicheren Bors-
ten bereithalten) indem die Oberflache
abgeburstet wird. Je starker geblrstet
wird, desto mehr Korn wird freigelegt.

3. Nach erfolgter Oberflachenbehandlung
wird die Oberflache zusatzlich mit einem
sauberen Besen abgekehrt.

Farbanstrich fur Greo-
Therm Systeme M, MD
und M-HFix

16.1 Ein zweimaliger Egalisierungsan-
strich mit einer filmkonservierten, dem
Deckputz entsprechenden GreoColor-
Fassadenfarbe im Putzfarbton wird
zur Algen- und Pilzpravention generell
empfohlen. Davon ausgenommen die
Systeme M-KR und M-WP.

16.2 Geméss SIA-Norm 243 dirfen
VAWD-Systeme nur bis zu einem
Hellbezugswert von =30 % ausgefihrt
werden.

Hinweise

17.1 Im Ubrigen gelten die jeweils giil-
tigen Merkblatter des SMGV sowie die
SIA-Normen 242 «Verputz- und Tro-
ckenbauarbeiten», 118/243 «Verputzte
Aussenwdrmeddmmung» sowie die
Norm 243 «Allgemeine Bedingungen fir
verputzte Aussenwarmedammung».

17.2 Die Brandschutzvorschriften der
Vereinigung Kantonaler Feuerversi-
cherungen (VKF) sind einzuhalten. Die
wesentlichen Anforderungen an die
VAWD sind in der Brandschutzrichtlinie
Verwendung von Baustoffen 14 — 15
der VKF aufgezeigt. Als ergédnzende
Planungs- und Verarbeitungshilfe zur
Umsetzung des vorbeugenden Brand-
schutz bei der VAWD in der Praxis dient
das von der technischen Kommission
der Vereinigung Kantonaler Feuerversi-
cherungen (TKB-VKF) anerkannte Stand
der Technik Papiers (STP).

17.3 Der angegebene Materialverbrauch
beruht auf langjahriger Erfahrung mit der
Verarbeitung von Greutol-Produkten.
Der Materialverbrauch kann jedoch je
nach Untergrund und Verarbeitungsbe-
dingungen von diesen Angaben ab-
weichen (speziell bei dickschichtigen
Systemen).

17.4 Es gelten die Allgemeinen Ge-
schéaftsbedingungen.
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Systemprodukte

GreoTherm System M

Greutol Combi-Putz 488 3.5-4.5kg/m?
KLEBEMORTEL )
VERBRAUCH JE NACH UNTERGRUND Greutol Kleber K 433 4.0-5.0kg/m
Combi light 432 3.0-4.0kg/m?

STEINWOLLE-DAMMPLATTE

Flumroc COMPACT PRO
Flumroc LENIO
Thermoroc 034

Sockelddmmplatten

je nach Flache
je nach Flache
je nach Flache

je nach Flache

Universal Schraubdiibel STR U 2G, Dammstérke 80-420 mm 6-8 Stk./m?
Schraubbefestiger STR H, Dammstéarke 40-260mm 6-8 Stk./m?
DUBEL
Rocket Teleskop-Schraubdiibel, Dammstarke 60-360mm 6-8Stk./m?
Breitriickenklammern Haubold geharzt, Dédmmstérke 40—-140mm -
KOMBITELLER Kombiteller VT 2G in Verblndfmg mit einem 6-8Stk./m?
systemkonformen Schraubdiibel
STR Steinwollerondelle zu Schraubdiibel STRU 2G 6-8Stk./m?
ABDECKRONDELLE
Isofux Rondellen MFP zu Rocket Teleskop-Schraubdiibel 6-8Stk./m2
GRUNDBESCHICHTUNG Greutol Einbettmortel light 425 -
Greutol Combi-Putz 488 5.0-7.0kg/m?
Greutol WDVS Sockelputz 435 5.5-8.5kg/m?
EINBETTMORTEL Greutol Combi light 432 4.0-6.0kg/m?
Greutol Einbettmortel light 425 -
Greutol Multimértel 406 6.0-9.0kg/m?
ARMIERUNGSGEWEBE Greutol Armierungsgewebe 7x7 mm 1.10m/m?
VORANSTRICH entsprechend dem nachfolgenden Deckputz 0.2-0.3kg/m?
Greutol Silikon Deckputz 365/366
Greutol Silikonharz Deckputz 360/361 Kérnungen/Verbrauchsangaben
Greutol Deckputz aussen Vollabrieb Universal 2u d?n aufgefghrten Deckputzen
gemadss technischem Merkblatt
Greutol Silikonharz Deckputz 361 IMAGE oder Preisliste
DECKPUTZ

Greutol Edelputz 400

Kratzputz ist nur fir das

Greutol Kratzputz 793 System K-KR

Waschputz ist nur fir das

Greutol Waschputz 794 System K-WP

GreoColor OptiTop/-OptiTop IMAGE/
-OptiTop IR/-OptiTop IMAGE IR

Verbrauch je nach Struktur und
Kdérnung des Deckputzes

(gilt nicht fiir die Systeme K-KR
GreoColor OptiSilc und K-WP)

FARB BZW. SCHUTZANSTRICH
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GreoTherm System MD

GreoTherm System M-KR

GreoTherm System M-WP

GreoTherm System M-HFix

3.5-4.5kg/m? 3.5-4.5kg/m? 3.5-4.5kg/m? -
4.0-5.0kg/m? 4.0-5.0kg/m? 4.0-5.0kg/m? -
3.0-4.0kg/m? 3.0-4.0kg/m? 3.0-4.0kg/m? 3.0-4.0kg/m?

je nach Flache

je nach Flache

je nach Flache

je nach Flache

je nach Flache

je nach Flache

je nach Flache

je nach Flache

je nach Flache

je nach Flache

je nach Flache

je nach Flache

je nach Flache

6-8 Stk./m? 6-8 Stk./m? 6-8 Stk./m? -

6-8Stk./m? 6-8 Stk./m? 6-8 Stk./m? -

6-8Stk./m? 6-8Stk./m? 6-8Stk./m? -

- - - ca. 25Stk./m?, ca. 2mm versenkt
6-8 Stk./m? 6-8 Stk./m? 6-8 Stk./m? -

6-8 Stk./m? 6-8 Stk./m? 6-8 Stk./m? -

6-8Stk./m? 6-8Stk./m? 6-8Stk./m? -
7.0-9.0kg/m? - - -

- 6.0-7.0kg/m? 6.0-7.0kg/m? 5.0-6.0kg/m?
- 7.0-8.5 kg/m? 7.0-8.5 kg/m? 5.5-8.5kg/m?
- 5.0-6.0kg/m? 5.0-6.0kg/m? 4.0-5.0kg/m?
4.5-7.0kg/m? - - -

1.10m/m? 1.10m/m? 1.10m/m? 1.10m/m?
0.2-0.3kg/m? - - 0.2-0.3kg/m?

K&rnungen/Verbrauchsangaben
zu den aufgefiihrten Deckputzen
gemadss technischem Merkblatt
oder Preisliste

K&rnungen/Verbrauchsangaben
zu den aufgeflhrten Deckputzen
gemass technischem Merkblatt
oder Preisliste

K&rnung/Verbrauchsangabe
gemass technischem Merkblatt

K&rnung/Verbrauchsangabe
gemadss technischem Merkblatt

Verbrauch je nach Struktur und
Kérnung des Deckputzes

Verbrauch je nach Struktur und
Kdérnung des Deckputzes
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SYSTEMPRODUKTE

GreoTherm System M

PLATTENKLEBER/
EINBETTUNGSMASSE

Art des Bindemittels

hydraulisch/hydraulisch,
organisch vergitet/organisch

Art der Verklebung

vollflachig oder Rand-Streifen
Verklebung

ARMIERUNGSMORTEL

Art des Bindemittels

hydraulisch/hydraulisch,
organisch vergltet/organisch

ARMIERUNGSGEWEBE

Fasermaterial (Endlosgarn)

Armierungsgewebe, alkaliresistent

appretiert
Maschenweite 7x7mm
Flachengewicht 165g/m?

Kette: 3140 N/5¢cm

Reissfestigkeit Schuss: 2730 N/5cm
DECKPUTZ Kennwerte siehe Technische Merkblatter
FARBANSTRICH Kennwerte siehe Technische Merkblatter

Einen algizidfreien, hochdkologischen Fassadenschutz erzielen Sie bei den GreoTherm Systemen M, MD und M-HFix durch die
Kombination von Verputz mit Silikonharz Deckputz 361 IMAGE und Anstrich mit GreoColor OptiTop IMAGE / -OptiTop IMAGE IR.

Steinwolle-Dammplatten

Flumroc COMPACT PRO
Werkstoff Mineralfaser (Steinwolle)
PLATTENTYP
Plattenformat 100x60cm
Dammstérke 20-360mm
~150 kg/m?® (20—-50 mm) COMPACT PRO 341
Rohdichte ~85 kg/m? (60-120 mm) / (= 240)
~88 kg/m? (140-220 mm)
Brandklasse EURO/CH A1, Anwendung RF1
KENNWERTE
0.040 W/mK, (20—50 mm) COMPACT PRO 341
Waérmeleitfahigkeit 0.034 W/mK, (60—120 mm) / (= 240 mm)

0.033 W/mK, (140-220)

Dampfdiffusionswiderstand

~|J1

Oberflachenbeschaffenheit
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GreoTherm System MD

hydraulisch/hydraulisch,
organisch vergitet/organisch

vollflachig oder Rand-Streifen-
Verklebung

hydraulisch/hydraulisch,
organisch verglitet/organisch

Armierungsgewebe, alkaliresistent
appretiert

7x7mm
165g/m?

Kette: 3140 N/5¢cm
Schuss: 2730 N/5¢cm

siehe Technische Merkblatter

siehe Technische Merkblatter

Flumroc LENIO
Mineralfaser (Steinwolle)
100x60cm

60-140mm

~85kg/m®

EURO/CH A1, Anwendung RF1

0.034 W/mK

N|J1

beidseitig anorganisch beschichtet

GreoTherm System M-KR

hydraulisch/hydraulisch,
organisch vergitet/organisch

vollflachig oder Rand-Streifen
Verklebung

hydraulisch/hydraulisch,
organisch verglitet/organisch

Armierungsgewebe, alkaliresistent
appretiert

7x7mm
165g/m?

Kette: 3140 N/5cm
Schuss: 2730 N/5¢cm

siehe Technische Merkblatter

siehe Technische Merkblatter

Thermoroc 034
Mineralfaser (Steinwolle)
120x40cm

60-300mm

~105kg/m?

EURO/CH A1, Anwendung RF1

0.034 W/mK

N|J1

beidseitig anorganisch beschichtet

GreoTherm System M-WP

hydraulisch/hydraulisch,
organisch vergitet/organisch

vollflachig oder Rand-Streifen
Verklebung

hydraulisch/hydraulisch,
organisch vergitet/organisch

Armierungsgewebe, alkaliresistent
appretiert

7x7mm
165g/m?

Kette: 3140 N/5cm
Schuss: 2730 N/5¢cm

siehe Technische Merkblatter

siehe Technische Merkblatter

GreoTherm System M-HFix

hydraulisch/hydraulisch,
organisch vergltet/organisch

Armierungsgewebe, alkaliresistent
appretiert

7x7mm
165g/m?

Kette: 3140 N/5¢cm
Schuss: 2730 N/5¢cm

siehe Technische Merkblatter

siehe Technische Merkblatter
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GR=UTOL

Hauptsitz

Greutol AG

Libernstrasse 28

8112 Otelfingen

Telefon +41 43 411 77 77
Fax +41 43 41177 78
info@greutol.ch

Niederlassungen

Greutol SA Bex

Route du Grand St. Bernard
1880 Bex

Telefon +41 21 702 08 18
Fax +41 21 702 08 19

Greutol AG Laupen
Murtenstrasse 29

3177 Laupen

Telefon +41 31 747 85 00
Fax +41 31 747 98 18

Greutol AG Eschlikon
Hilagstrasse 24

8360 Eschlikon

Telefon +41 71 944 30 08

www.greutol.ch

September 2023
Wichtiger Hinweis:

Online unter www.greutol.ch finden Sie die
aktuellsten Systembeschriebe und technischen Merkblatter.
(Ersetzt alle friiheren/gedruckten Ausgaben)
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Das Zeichen echter Schweizer Produkte e SMev 2023
Ein Unternehmen der Greutol AG bekennt sich zum Produktions-
standort Schweiz. Alle Greutol-Produkte majer r
werden in der Schweiz entwickelt und g pse
hergestellt. Die Kreativen am B
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