GreoTherm System FixUP.PU

Aussenwarmedammsystem mit EPS-Dammplatten; \
patentiertes Fixiersystem, Klebung mit PU-Klebeschaum \\




Rasch und prazise dammen
mit Schweizer Patent

Die elegante Lésung fiir exaktes DAmmen: Greutol hat das Dammen mit Schaum-
kleber neu erfunden. Das FixUP.PU-System besteht aus dem PU-Klebeschaum 533,
den speziellen FixUP.PU-Dammplatten und den einzigartigen FixUP-Distanz- und

Fixierungselementen.

VORTEILE

- Spart Zeit, weil Mischen und Maschinenreinigen entféllt

- Haftet auf nahezu jedem Untergrund

- Dank der hohen Klebehaftung einfach und prazise ohne Dlbel zu verarbeiten
- Erméglicht eine einwandfreie Ausfihrungsqualitat

- Bereits nach 2 Stunden Uberarbeitbar

Zeit ist Geld

Gerade auf Baustellen hat diese Vorgabe
eine grosse Bedeutung: Die Planung
muss stimmen, Baumaterialien missen
schnell verarbeitet werden. Um eine
Wérmedammung exakt anzubringen,
bedarf es exakter und oft auch langwieri-
ger Arbeitsschritte. Damit Verarbeiter hier
schneller vorankommen, haben wir das
Dammen mit Polyurethan-Schaumkleber
neu erfunden. Das GreoTherm System
FixUP.PU ist patentiert (CH698624B1),
einfach zu handhaben, professionell in
der Anwendung und bestens bewéhrt.

Extrem rasch zu
uberarbeiten

Keine schweren Sécke, die viel Platz
beanspruchen: FixUP.PU optimiert die
Baustellenlogistik, indem zum Kleben nur
Kartons mit Dosen gelagert und trans-
portiert werden missen. Expandierende
Klebeschdume sind in der Verarbeitung
sehr anspruchsvoll. Bis sie vollstédndig
erhértet sind, driicken sie nach und
bringen so die geddmmte Fassade aus
dem Lot.

Die richtige Fixierung der Dammplatte
ist deshalb entscheidend. Durch die
raffinierte, aber einfache Befestigung
und Montage der Ddmmplatten mit dem
System FixUP.PU werden kleine und
grosse Dammarbeiten zum Kinderspiel!

Sauber und elegant

Sowohl an der Fassade wie auch im
Innenraum weist das GreoTherm System
FixUP.PU wesentliche Vorteile gegen-
Uber konventionellen Montagemethoden
auf. Insbesondere haftet der PU-Klebe-
schaum 533 auch auf problematischen
Untergriinden und eignet sich somit
ausgezeichnet flr Sanierungen wie auch
fir den Neubau — ganz ohne Dubel. Vor
allem aber ist die mit FixUP.PU geklebte
Dammplatte bereits nach 2 Stunden fir
den n&chsten Arbeitsschritt bereit. Das
bedeutet fir Sie, dass Sie wertvolle Zeit
gewinnen.

Platzsparend

Alle abgestimmten Werkzeuge und
Hilfsmittel des Systems sind kompakt im
FixUP.PU-Set vereint. Der rote FixUP.PU-
Koffer gehért ins Fahrzeug jedes Bau-
meisters, Gipsers oder Malers, Kunden-
maurers oder Zimmermanns wie auch
Dachdeckers.






GreoTherm®

System FixUP.PU®

mit Dammplatten
aus EPS

Aussenwarmeddmmsystem mit DAmm-
platten aus expandiertem Polystyrol-Hart-
schaum (EPS); patentiertes Fixiersystem,
Klebung mit PU-Klebeschaum

- Hohe mechanische Belastbarkeit

- Wasserdampfdiffusionsdurchlassig
- Normaler Schallschutz

- Schwer entflammbar

Klebemortel
PU-Klebeschaum 533

1. Dammplatten
Sockelddmmplatten, EPS-Dammplatten

2. Einbettmortel

Greutol Multiflexspachtel 588
Greutol Combi-Putz 488
Greutol WDVS Sockelputz 435
Greutol Combi light 432
Greutol Combi-Putz 430
Greutol Multimortel 406

3. Armierungsgewebe
Greutol Armierungsgewebe 7x7mm

4. Voranstrich
Entsprechend dem nachfolgenden
Deckputz

5. Deckputz

Greutol Deckputz aussen

Vollabrieb Universal,

Greutol Silikonharz Deckputz

361/ -361 IMAGE,

Greutol Silikon Deckputz 365 / -366,
Greutol Edelputz 400

Greutol Kratzputz 793

Greutol Waschputz 794

6. Farb- bzw. Schutzanstrich
GreoColor OptiTop / -OptiTop IMAGE /
-OptiTop IR / -OptiTop IMAGE IR,
GreoColor OptiSilc

Bei dunkler Endbeschichtung ist zwingend
ein zweifacher Farbanstrich mit der film-
konservierten Fassadenfarbe GreoColor
OptiTop IR erforderlich. Fir eine hdhere
mechanische Belastbarkeit sind eine Net-
zeinbettung mit Greutol Multiflexspachtel
588 und eine organische Endbeschichtung
mit Greutol Deckputz aussen Universal
erforderlich.

System FixUP.PU



Referenzen

Sanierung Mehrfamiliengeb&ude in Uitikon Waldegg, Objektgrésse 2700 m2. Systemaufbau: Dammung mit EPS Lambda light, 140mm,
Netzeinbettung Greutol Combi-Putz 488, Deckbeschichtung Greutol Silikon Deckputz 365 aussen Vollabrieb, 2.0 mm, Anstrich
GreoColor OptiTop.

Geschaftsgebédude in Altendorf, Objektgrésse 810 m2. Systemaufbau: Dammung mit EPS Lambda light, 160 mm, Netzeinbettung Greutol
Combi-Putz 488, Deckbeschichtung Greutol Edelputz 400 Vollabrieb, 2.0mm, Anstrich GreoColor OptiTop.



Arbeitsablauf

Bl Vorbereitung / Grundbedingungen

Bevor mit den Warmedammarbeiten
begonnen wird, sollten die inneren
Verputzarbeiten und Unterlagsbéden
mindestens 14 Tage zuvor beendet
werden und gut ausgetrocknet sein.
Alle Anschlisse missen so dimensi-
oniert und einwandfrei abgedichtet
sein, dass keine Feuchtigkeit hinter
die Fassadenddmmplatten dringen
kann. Je nach Witterung und
Jahreszeit sind Schutzdacher und
Gerustverkleidungen anzubringen.
Die Verarbeitungstemperatur und
Trocknung der Mbértel, Putze,
Voranstriche und Farben betragt
mind. +5°C und max. +30°C (Luft
und Untergrund). Beim Greutol
Kratzputz 793 und Waschputz 794
liegt die Verarbeitungstemperatur
und Trocknung zwischen +8°C und
+30°C (Luft und Untergrund). Es
gelten die Anwendungshinweise in
dieser Broschiire und die jeweils
gultigen Merkblatter des SMGV
sowie die SIA-Normen 242, 118/243
und 243.

Einsetzen

Die Fixier- und Distanzelemente
(FixUP) des Systems bestehen aus
expandiertem Polystyrol mit einem
Streifen selbstklebendem Fixiergel.
Die FixUP in die Nuten der speziellen
FixUP.PU-Dammplatte einsetzen.
Einstecktiefe ca. 25 mm, dabei ragt
etwa ein Viertel eines FixUP seitlich
aus der Dd&mmplatte heraus. Das
Tragerpapier auf den zwei FixUP von
der Klebeflache abziehen. Sie
bleiben in der Nut der Ddmmplatte
festgeklemmt.

Auftragen

Den PU-Klebeschaum 533 auf die
Rickseite der Dammplatte auftra-
gen. Den Schaum dabei umlaufend
in gleichméssigem Wulst méglichst
randnah platzieren. In der Platten-
mitte wird Klebeschaum in mindes-
tens zwei Querstegen oder als
geschlossenes W bzw. M appliziert.
Die eingesetzten FixUP bleiben
dabei frei.

Ist der Klebeschaum auf der
Dammplatte aufgetragen, muss die
Montage innerhalb von 3 Minuten
erfolgen, bevor die Hautbildung auf
dem Schaum einsetzt.

B Fixieren

Dabei die Dammplatte parallel zur
unteren Platte bundig und fugenfrei
ansetzen und seitlich in die bereits
befestigten FixUP der vorhergehen-
den Dadmmplatte einschieben.
Dadurch wird eine hochpréazise
Positionierung der Dammplatte
sichergestellt.

Einsetzen

Die selbstklebenden FixUP passen
genau in die Nuten der FixUP.PU-
Dammplatten, klemmen fest und
haften sicher an der Wand. Diese
Klemmverbindung erlaubt es, die
Dammplatte horizontal und vertikal
zur Wand zu justieren. Die FixUP ver-
hindern ungewollte Positionsénde-
rungen.



A Finalisieren
Die FixUP.PU-Dammplatte endgultig
in die gewlinschte Position bringen,
indem man sie biindig horizontal bis
zum Fugenschluss schiebt und ohne
Klopfen an die Wand driickt. Der
PU-Klebeschaum 533 hartet zu einer
dauerhaften Klebeverbindung aus,
ohne dass sich die Ddmmplatte
verschieben kann. Denn die Klemm-
verbindung des FixUP sichert ihre
Lage.

Fertig
Bereits nach 2 Stunden kann die mit

dem System FixUP.PU gedammte
Flache mit Greutol-Einbettmassen
Uberarbeitet werden. Durch die
saubere und prézise Verlegetechnik
werden Warmebriicken vermieden.
Zeitaufwendige Schleifarbeiten
werden auf ein Minimum beschrankt.
Das Ergebnis ist perfekt.

B FixUP.PU im Perimeterbereich
Der PU-Klebeschaum 533 eignet sich
auch ausgezeichnet fir alle tblichen
Dammplatten im Perimeterbereich.
Dieser wird in mindestens vier
vertikalen Querstegen auf die
Dammplatte aufgetragen. Durch seine
ausgezeichnete Klebefestigkeit fiir die
meisten Untergriinde verbindet er
den Dammstoff dauerhaft mit der
Gebaudewand. Innerhalb von 3
Minuten nach Auftrag des Klebe-
schaumes die Dammplatte an die
Wand driicken (nicht klopfen!) und in
Position bringen. Mit der Richtlatte
kann sie innerhalb von ca. 15 Minuten
nachjustiert werden. Bereits nach
etwa 2 Stunden kann mit dem Greutol
Feuchteschutz 2K Uberarbeitet oder
die Noppenfolie verlegt werden.

=

PRODUKTDETAILS

Dammplatten fiir FixUP.PU

- patentierte FixUP.PU-Technologie

- Hochleistungsdammstoff Lambda
White 030/-031, Lambda White Pro-
gress 030/-031, Lambda Fassade 030

- zwei parallele Nuten zum Einsetzen der
FixUP-Fixier- und Distanzelemente

- Kompressionsschlitze fir fugenfreie
Montage

- ohne Beschattung der Fassade
anwendbar

- héchste Massgenauigkeit

PU-Klebeschaum 533

- spezieller Einkomponenten-
Polyurethanschaum

- feuchtigkeitshartend und féulnis-
resistent

- Scherfestigkeit >4 N/cm?

- Brandklasse B1

- sehr ergiebig: Doseninhalt reicht fur
4-5m? Fassaden- oder fur 13—15m?
Perimeterddmmplatten

Pistolenreiniger 540
- hohe Lésekraft durch Acetonzusatz
- reinigt Pistole und Werkzeug
- frei von FCKW und HFKW
- |6st auch Farbreste, Wachs,
Ol und Klebstoffreste
- Achtung: I6st Polystyrol auf

FixUP-Fixier- und Distanzelement

- patentierte FixUP.PU-Technologie

- hochprézise Abmessungen

- sicherer Reibungsschluss in der
FixUP.PU-Ddmmplatte

- extrem gute Klebefixierung durch
Gelklebeflache

- einfachste Anwendung unter
Baustellenbedingungen



Wichtige Anwendungshinweise

Ausfuhrungs- und
Garantiebestimmun-
gen/Bedingungen

1.1 Die einzelnen Komponenten des
Systems sind in ihren Eigenschaften

so aufeinander abgestimmt, dass eine
optimale Funktionsfahigkeit und Dau-
erhaftigkeit erreicht wird. Warmedam-
mung, Witterungsschutz, die Haftung am
Untergrund sowie die Haftung zwischen
den einzelnen Schichten sind nur dann
gewahrleistet, wenn ausschliesslich die
Einzelkomponenten des GreoTherm Sys-
tems FixUP.PU verwendet werden.

1.2 Die Angaben und Vorschriften des
vorliegenden Systembeschriebs und der
Technischen Merkblatter der Einzelkompo-
nenten in ihrer jeweils aktuellen Fassung
sowie die Ausflhrungsdetails sind integ-
rierender Bestandteil der Gewahrleistung.

1.3 Abweichungen von diesen Vorschrif-
ten haben nur Gultigkeit, wenn sie vom
Systemhalter schriftlich bestétigt werden.

1.4 Die Verarbeitungstemperatur und
Trocknung der Mértel, Putze, Voranstri-
che und Farben betragt mind. +5°C und
max. +30°C (Luft und Untergrund). Beim
Greutol Kratzputz 793 und Greutol Wa-
schputz 794 liegt die Verarbeitungstem-
peratur und Trocknung zwischen +8°C
und +30° C (Luft und Untergrund).

1.5 Gebaudedehnfugen missen Uber-
nommen und im GreoTherm System
ausgebildet werden.

1.6 Grundsatzlich mussen alle An-
schlisse so dimensioniert und einwand-
frei abgedichtet sein, dass kein Schlag-
regen oder sonstige Feuchtigkeit in das
Dammsystem eindringen kann.

1.7 Bei der Planung und Ausflhrung der
Aussenwarmeddmmung auf Holzkon-
struktionen (z. B. Holzrahmenbau) ist
dem Schwinden und Quellen des Holzes
sowie dem Setzmass der Konstruktion
besondere Beachtung zu schenken. Ins-
besondere ist daflir zu sorgen, dass das
Aussenwarmedammsystem nicht unter
Druckspannung gesetzt wird. Fiir Scha-
den, welche dadurch entstehen, lehnt die
Greutol AG jede Mithaftung ab.
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1.8 Mineralische Produkte (Greutol Edel-
putz 400, Greutol Kratzputz 793, Greutol
Waschputz 794) kdnnen durch uneinheit-
liche Trocknung wolkig erscheinen.

Bauseitige
Voraussetzungen

2.1 Um das Risiko spaterer Feuchte-
schéden im Innen- und Aussenbereich zu
vermeiden, empfiehlt sich (entgegen der
SIA-Norm 243) folgendes: Die inneren
Verputzarbeiten und Unterlagsbéden
sollten mindestens 14 Tage vor Beginn
der Warmedammarbeiten beendet und
gut ausgetrocknet sein.

2.2 Anschlisse und Abstande missen
der Schichtstérke des Aussenwérme-
dadmmsystems angepasst sein (z. B.
bei Dachanschlissen, Fensterbéanken,
Ablaufrohren, Fenster- und Tirleibun-
gen oder Balkon- und Terrassenbdden).
Horizontalabdeckungen und Fenster-
banke mussen eine Auskragung von
mind. 30 mm aufweisen und vertikal
mind. 50 mm nach unten ragen (siehe
SIA Norm 271).

2.3 Dacheindeckungen und Dachrand-
abschluss (auch bei Flachdéchern)
mussen fertig und nach den Normen
erstellt sein.

2.4 Das Geriist muss mit verlangerten Osen
verankert werden, die der Dammplatte an-
gepasst sind. Die Dubel6ffnungen missen
nach Abbau des Gerustes mit witterungs-
bestandigen und regendichten Abdichtun-
gen versehen werden. Je nach Witterung
und Jahreszeit sind Schutzdacher und
Gertiistverkleidungen anzubringen.

2.5 Bei einer Ausfiihrung mit Kratz-
putz 793 und Waschputz 794 gilt: Das
Gerust soll nach Méglichkeit abgestutzt
und nicht in der Fassade verankert wer-
den. Ist eine Abstiitzung nicht mdglich,
muss das Geriist mit verlangerten Osen
verankert werden, die der Dammplatte
angepasst sind. Die Dubel6ffnungen
werden nach Abbau des Gerlstes mit
witterungsbesténdigen und regendichten
Abdichtungen versehen. Die Fassaden-
flichen mussen vor Beginn der Kratz-
und Waschputzarbeiten so geschitzt
werden, dass kein Regen auf die Fldchen
treffen kann. Die Schutzvorrichtung

muss solange vorhanden sein, bis der
Abbindeprozess soweit fortgeschritten
ist, dass keine Schlagregen Schadigung
mehr stattfinden kann. Wéhrend und
nach den Kratz- und Waschputzarbeiten
sind die verputzten Flachen vor direk-
ter Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu
schnellem Austrocknen zu schitzen (z.
B. Gerustnetz, windundurchlassig, kein
Plastik). Die Verputzarbeiten sind so zu
planen, dass die fiir einen optimalen
Abbindeprozess und Verarbeitungsablauf
nétigen Temperaturen beim Aufziehen
und Kratzen des Greutol Kratzputz 793
sowie beim Aufziehen und Waschen des
Greutol Waschputz light 794 zwischen
+8°C und +30°C (Luft und Untergrund)
liegen. Demzufolge ist den 6rtlichen
Witterungs- und Temperaturverhaltnissen
besondere Beachtung zu schenken. Die
Temperatur darf bei Nacht nicht unter
+8°C fallen. Diese Temperaturbedingun-
gen sind zur Erreichung eines gleich-
massigen Farbton- und Strukturbildes,
wahrend 3 Tagen (Tag und Nacht) nach
dem Aufziehen des Kratz- und Wasch-
putzes einzuhalten und dirfen nicht
durch kunstliche Beheizung der Flachen
erreicht werden. Falls notwendig kénnen
die verputzten Flachen ab dem 4. Tag
nach dem Kratz- und Waschputzauftrag
fachménnisch beheizt werden.

Untergrinde und Unter-
grundvorbereitung

3.1 Der Untergrund muss sauber, trocken
und gentigend tragféhig sein. Altputze
muissen ein stabiles Geflige haben und
ausreichend auf dem Untergrund haften.

3.2 Grate und vorstehende Mortelreste
sind abzustossen, grossere Uneben-
heiten und Vertiefungen sind mit einem
Ausgleichsputz zu egalisieren.

3.3 Moos-, Algen- und Pflanzenbewuchs
sowie sonstige Verunreinigungen sind zu
entfernen, Ausblihsalze trocken abzu-
blrsten.

3.4 Mirbe und schlecht haftende Alt-
putze sind abzuschlagen.

3.5 Untergriinde mit aufsteigender
Feuchtigkeit missen vor der Dammung
mit einer geeigneten Horizontalabdich-
tung trockengelegt werden.



3.6 Bei der DAmmung von Altbauten mit
Schaden wie Rissbildungen, Putzabl6-
sungen oder Durchfeuchtungen, sind die
Schadenursachen abzukléren und bei
der Planung der Sanierungsmethode zu
berlcksichtigen.

3.7 Bei dispersionsgebundenen Unter-
griinden wie Farben und Kunststoff-
putzen besteht beim Kleben mit dem
Greutol PU-Klebeschaum 533 keinerlei
Gefahr von Verseifung. Darin liegt ein
sehr grosser Vorteil des PU-Klebers, da
tragfahige Untergriinde nicht zusétzlich
gedibelt werden missen.

3.8 Anschlisse an Holzkonstruktionen,
z.B. Traufe oder Giebel, missen bauseits
wasserdampfsperrend und winddicht
ausgefihrt werden.

Verlegen der
Dammplatten

4.1 Einsetzen der FixUP-Fixier- und Dis-
tanzelemente: Je ein FixUP in die Nuten
(rechts von der Platte) der speziellen
FixUP-Dammplatten einsetzen, dabei
seitlich etwa ein Viertel eines jeden FixUp
aus der Dammplatte herausragen lassen.
Jetzt das Tragerpapier auf den zwei
FixUP von der Klebeflache entfernen.

4.2 PU-Klebeschaum 533: Dose 20 bis
30-mal kraftig schiitteln, damit sich der In-
halt gut vermischt. Vorgang nach 30 Minu-
ten Nichtgebrauch der Dose wiederholen.
Bedingungen: mind. + 5°C max. +30°C
Temperatur von Dose und Untergrund. Dem
Arbeitsbereich angrenzende Flachen mis-
sen vor Verschmutzungen durch den Kleber
geschitzt werden. Zu beachten: Dose
aufrecht lagern. Lagertemperaturen + 5°C
bis +30° C. Behalter steht unter Druck.

4.3 Auf der Riickseite der EPS-Fix-
UP-D&mmplatte wird der PU-Klebe-
schaum 533 randnah und als 3—-4cm
breite und ca. 1cm hohe umlaufende
Woulst entlang der Plattenrédnder aufgetra-
gen. Zusatzlich wird auf der Innenflache
der Klebeschaum in mindestens zwei
Querstegen oder als geschlossenes W
bzw. M appliziert. Die eingesetzten FixUP
bleiben dabei frei. Hinweis: Bei starken
Windbden ist darauf zu achten, dass der
Greutol PU-Klebeschaum 533 keine in
der Nahe befindlichen Personen, Gegen-

stidnde oder Bauteile verschmutzen kann.

Der Klebeflachenanteil von mindestens
40 % im angedriickten Zustand ist zu ge-
wahrleisten. Spatestens 2 Minuten nach
dem Auftragen des Greutol PU-Klebe-
schaums 533 muss die Dammplatte an
den Untergrund appliziert werden.

4.4 Schutzmassnahmen: Greutol PU-
Klebeschaum 533 muss mit geeigneten
Handschuhen und Schutzbrille verar-
beitet werden. Reizt die Atmungsorgane
und die Haut. Bei Augenkontakt besteht
die Gefahr ernster Augenschaden. Fur
detaillierte Angaben konsultieren Sie das
aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

4.5 Die Dd&mmplatte parallel zur unteren
Platte bindig und fugenfrei ansetzen
und seitlich in die bereits befestigten
FixUP der vorhergehenden Dammplatte
einschieben. Die FixUP-Dammplatte
endgiiltig in die gewlinschte Position
bringen, indem man sie bindig und ho-
rizontal bis zum Fugenschluss schiebt
und ohne Klopfen an die Wand driickt.
Der FixUP.PU-Klebeschaum hértet zu
einer dauerhaften Klebeverbindung
aus, ohne dass sich die Dammplatte
verschieben kann. Die Da&mmplatten
mussen satt gestossen sowie plan und
ohne Absétze verlegt werden. Offene
Stossfugen missen mit Ddmmstoff-
keilen aus extrudiertem Polystyrol XPS
oder aus expandiertem Polystyrol EPS
35kg/m?3 geschlossen werden. Das
Ausstopfen oder Ausschdumen von
offenen Fugen mit Fremdmaterial ist
unzulassig.

4.6 Die geklebte Flache ist mittels Richt-
latte laufend auf Planheit zu Uberprifen.

4.7 In Spezialfallen kann es notwendig
sein, die Dammplatten zusétzlich zur
Verklebung zu dibeln. Die erforderliche
Anzahl der Dibel und das Verdiibelungs-
schema héngen vom jeweiligen Unter-
grund ab und werden von Fall zu Fall fest-
gelegt. Als Dibel kommen ausschliesslich
spezielle systemkonforme Dammplatten-
dibel zum Einsatz. Die Dibellange héngt
vom Wandaufbau ab. Vorhandener Putz
ist kein Verankerungsgrund und muss

bei der Festlegung der Dlbellédnge zur
Dammstoffstérke zugeschlagen werden.
Um ein spéteres optisches Abzeichnen
der Dubel zu vermeiden, sollten die Diibel
versenkt und mit Ddmmstoffrondellen
abgedeckt werden.

4.8 Unmittelbar vor der Uberarbeitung
mit der Gewebearmierung/Grundbe-
schichtung sind die DAmmplatten mittels
Schleifbrett/Schleifgerat unabdingbar
plan zu schleifen. Sind die mit DAmm-
platten belegten Flachen langere Zeit
unbeschichtet und ungeschiitzt der
Sonneneinstrahlung ausgesetzt, ist
dieses Uberschleifen zwingend notwen-
dig. Dabei wird die durch UV-Strahlung
geschédigte Dammstoffoberflache, in
Form einer gelblichen, nicht tragfahigen
Schicht, entfernt. Vor der Gewebear-
mierung/Grundbeschichtung ist der
gesamte Schleifstaub griindlich von der
Oberflache zu entfernen.

Warmedammung im
Sockelbereich

5.1 Sockelabschluss unter Terrain (ohne
darunterliegende Perimeterdammung)
Oberkante der Sockelddmmplatte
bestimmen (Empfehlung ca. 5¢cm Uber
Terrain, maximal 25 cm Uber Terrain) und
abschniiren. Abschragen (ca. 45°) der
unteren Plattenstirnen. Sockelddmmplat-
ten aufkleben mit einem Greutol Kleber
2K. Gegen Abrutschen oder Verschieben
sichern. Im Sockelbereich bis ca. 50cm
Uber Terrain ist fir die Gewebearmie-
rung der Einbettmortel Greutol WDVS
Sockelputz 435 zu verwenden. Werden
Beschichtungen in das Terrain gefiihrt,
missen diese im Unterterrainbereich
zusétzlich bis Terrainhéhe mit einem
zweimaligen Greutol Feuchteschutz 2K
(Schutzbeschichtung) versehen werden.
Es empfiehlt sich den Putzaufbau ca.

20 mm unterhalb der Sockellinie mit
einem Kapillarschnitt zu trennen. Der
Kapillarschnitt wird durch alle Putz-
schichten bis ca. 10mm in die DAmmung
erstellt und mit dem Greutol Feuchte-
schutz 2K verfullt.

5.2 Sockelabschluss unter Terrainbei
einer Ausfiihrung mit Greutol Kratzputz
793 und Greutol Waschputz 794 (ohne
darunterliegende Perimeterdammung)
Oberkante der ersten Plattenreihe
bestimmen und abschniiren. Abschra-
gen (ca. 45°) der unteren Plattenstirnen.
Sockelddmmplatten aufkleben mit dem
Greutol Kleber 2K. Gegen Abrutschen
oder Verschieben sichern. Die Greutol
Kratzputz 793- und Greutol Waschputz

794 Beschichtung darf nicht in das Terrain
9



WICHTIGE ANWENDUNGSHINWEISE

gefuhrt werden. Die Gewebeeinbettung ist
mit einem Putzabschlussprofil PVC min-
destens 20cm oberhalb der Terrainlinie/
Sockellinie vom Sockelbereich zu trennen.
Hierflr bitte die Details mit dem zustan-
digen Greutol-Aussendienstmitarbeiter
besprechen. Im Sockelbereich (unterhalb
der Greutol Kratzputz 793- und Greutol
Waschputz 794 Beschichtung) ist fUr die
Gewebearmierung (bis maximal ca. 50cm
Uber Terrain) der Einbettmortel Greutol
WDVS Sockelputz 435 zu verwenden.
Werden Beschichtungen in das Terrain
gefuhrt, missen diese im Unterterrainbe-
reich zusétzlich bis Terrainhéhe mit einem
zweimaligen Greutol Feuchteschutz 2K
versehen werden. Es empfiehlt sich den
Putzaufbau ca. 20mm unterhalb der
Sockellinie mit einem Kapillarschnitt zu
trennen. Der Kapillarschnitt wird durch
alle Putzschichten bis ca. 10mm in die
Dammung erstellt und mit dem Greutol
Feuchteschutz 2K verfullt.

5.3 Anschluss an horizontale Flachen
Es ist zwingend notwendig, im An-
schluss bis zu einer Héhe von maximal
25cm (Empfehlung 5cm) Sockelddmm-
platten einzusetzen. In diesem Bereich
wird ein Greutol Kleber 2K verwendet.

Anschlisse an
Fremdbauteile

6.1 Anschlisse missen wasser- und
winddicht ausgefuhrt werden. Einzel-
heiten sind in den Ausflihrungsdetails
beschrieben. Der Putz muss vom Fremd-
bauteil getrennt werden (Schweden-
schnitt oder Putzabschlussprofil).

6.2 Wenn bei Anschlissen Fugendicht-
stoffe zum Einsatz kommen, ist darauf zu
achten, dass die Fugendimensionierung
und der Dichtstoff den zu erwartenden
Bewegungen entsprechen. Ferner sollen
anstrichvertréagliche Dichtstoffe (Hybrid-
molymere) verwendet werden.

Gebaudedilatationen

7.1 Dilatationen werden am einfachsten
und sichersten mittels Fugendichtband
BG 1 oder spezieller Dehnfugenprofile
ausgebildet.
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7.2 Bei der Ausfliihrung als Kittfuge oder
mittels Fugendichtband BG1 miissen die
Fugenflanken mit armiertem Einbettmor-
tel beschichtet oder alternativ mit einem
Fugenflankenprofil ausgefiihrt werden.
Die Fugendimensionierung muss den zu
erwartenden Bewegungen entsprechen.
Als Fugenkitt kommen ausschliesslich
Hybrid Dichtstoffe zum Einsatz.

Putzabschluss- und Kan-
tenprofil bei Ausfiihrung
dickschichtig

8.1 Zur Verstérkung von flucht- und lot-
rechten Ecken und Kanten und um eine
gleichmassig starke Grundbeschichtung
auftragen zu kénnen werden Putzab-
schluss- und Kantenprofile mit Abzug-
kante empfohlen. Die Profile werden mit
Greutol Einbettmértel light 425 versetzt.

Grundbeschichtung far
Ausfuhrung dickschichtig

9.1 Vor der Grundbeschichtung ist der
gesamte Schleifstaub griindlich von der
Oberflache zu entfernen.

9.2 Friihestens 3-5 Tage nach Verlegung
der Da&mmplatten wird der Greutol Ein-
bettmortel light 425 in einer Schichtstarke
von 6-8 mm mittels rostfreier Stahltraufel
aufgetragen und plangezogen.

9.3 Die frische Grundschicht wird mit der
Fassadenburste quer durchgezogen, da-
mit eine griffig-raue Oberflache entsteht.

Ecken- und Kantenschutz

10.1 Zur Verstérkung von flucht- und lot-
rechten Ecken und Kanten empfehlen wir
den Einsatz von Eckprofilwinkeln mit Ge-
webevorlage oder von Panzerprofilwin-
keln. Diese Winkelprofile werden vor der
Flachenbeschichtung mit Greutol Ein-
bettmortel versetzt. Bei dickschichtiger
Ausflihrung werden die Winkelprofile vor
der Armierungsschicht mit Greutol Ein-
bettmdrtel light 425 versetzt. Sind in der
Grundbeschichtung Putzabschluss- oder

Kantenprofile versetzt worden, dlrfen
dartber keine normalen Eckprofilwinkel
versetzt werden. Hier kommen zwingend
Panzerprofilwinkel zum Einsatz.

10.2 Wenn keine Winkelprofile geméass
10.1 eingesetzt werden, ist das Greutol
Armierungsgewebe 7 x7 mm von beiden
Seiten 20—-30 cm um die Ecke oder
Kante herumzufihren.

Armierung an
Offnungsecken

11.1 Im Zuge der Netzeinbettung wird
vorgangig Uber und unter den Ecken
von Offnungen wie Fenstern und Tiiren
ein ca. 30x30cm grosses Stlick Greutol
Armierungsgewebe 7x7 mm diagonal
eingebettet.

Gewebearmierung

12.1 Vor der Grundbeschichtung und vor
der Gewebearmierung ist der gesamte
Schleifstaub griindlich von der Oberfla-
che zu entfernen.

12.2 Zwei Stunden nach Verlegung der
Dammplatten kann der Greutol Ein-
bettmortel in einer Schichtstérke von
mind. 4-6mm (Die Schichtstéarke der
Gewebearmierung bei Greutol Kratzputz
793 und Greutol Waschputz 794 betragt
5-6mm) mittels rostfreier Stahltraufel
oder 15x15mm grosser Zahntraufel

in Bahnen von ca. 1.10m aufgezogen
werden.

12.3 Unmittelbar danach werden die
vorbereiteten Greutol Armierungsgewebe
7 x7mm-Bahnen mit der Stahltraufel in
die Einbettmértellschicht rumpffrei einge-
spachtelt, wobei der durch das Gewebe
dringende Mdrtel plan abgezogen wird.

12.4 Das Greutol Armierungsgewebe

7 x7mm muss vollstédndig im oberen
Drittel der Mértelschicht eingebettet sein
und darf nicht mehr sichtbar sein.

12.5 Das Greutol Armierungsgewebe
7x7mm wird an den Seiten ca. 10cm
Uberlappt und ggf. um Ecken und Lei-
bungen herumgefiihrt.



12.6 Wird das Gewebe z.B. im Bereich
von Gerustverankerungen eingeschnit-
ten, muss ein Gewebestreifen Uber der
Schnittkante eingebettet werden.

12.7 Am Sockelabschluss wird das Greu-
tol Armierungsgewebe 7 x7 mm sofort
nach dem Einbetten an der Unterkante
des Sockelprofils mit einem scharfen
Messer abgeschnitten.

Voranstrich

13.1 Nach einwandfreier Durchtrock-
nung der Armierungsschicht, frihestens
jedoch nach 7 Tagen (je nach Witterung
und Temperatur), wird der Greutol-Vor-
anstrich gleichmassig und satt mittels
Roller oder Streichbiirste aufgetragen.

13.2 Der Greutol-Voranstrich kann dazu
gemass Technischem Merkblatt mit Was-
ser verdlinnt werden.

Schlussbeschichtung

14.1 Frihestens am Folgetag wird der
Greutol-Deckputz mit einer rostfreien
Traufel aufgezogen und strukturiert.

14.2 Direkte Sonneneinstrahlung oder
Wind wahrend der Verputzarbeiten sind
wegen zu schneller Austrocknung (Haar-
rissbildung, Aufbrennen) zu vermeiden.
Es soll grundsétzlich dem Sonnenlauf
folgend verputzt werden.

14.3 Gemass SIA-Norm 243 durfen VA-
WD-Systeme nur bis zu einem Hellbe-
zugswert von >30 % ausgefuhrt werden.

14.4 Bei einer Schlussbeschichtung
mit glatter Oberflache oder Kornstérke
0.5mm-1.0mm ist folgender Aufbau
zwingend einzuhalten:

Variante 1

- Greutol Combi-Putz 488 mit Greutol
Armierungsgewebe 7 x 7 mm-Einlage,
4-5mm

- GreoPrime Voranstrich Uni

- Greutol Deckputz aussen Vollabrieb
Universal, 1.5mm / Abglattung mit
Greutol Klosterputz aussen, 0.5mm

oder

- Greutol Silikonharz Deckputz 361
Vollabrieb, 1.5mm / Greutol Silikonharz
Deckputz 361 Vollabrieb, 0.5mm

oder

- Greutol Silikon Deckputz 365 Vollabrieb,
1.5 mm / Abglattung mit Greutol Silikon
Deckputz 365 Vollabrieb, 0.5mm

- Zweimaliger Anstrich mit GreoColor
OptiTop oder GreoColor OptiSilc

Variante 2

- Doppelte Greutol Armierungsgewebe
7x7mm-Einlage (beide Gewebelagen
um ca. 50cm versetzt, gestossen nicht
Uberlappt) mit Greutol Multimértel 406,
Schichtstérke 6-7mm

- GreoPrime Voranstrich Uni

- Deckputz: Greutol Silikon Deckputz
365 Vollabrieb, 0.5-1.0 mm, Greutol
Silikonharz Deckputz 361 aussen
Vollabrieb, Korngrésse 0.5-1.0mm,
Greutol Klosterputz aussen,
Koérngrésse 0.5mm

- Zweimaliger Anstrich mit GreoColor
OptiTop oder GreoColor OptiSilc

Variante 3

- Doppelte Greutol Armierungsgewebe
7x7mm-Einlage (beide Gewebelagen
um ca. 50cm versetzt, gestossen nicht
Uberlappt) mit Greutol Multimértel 406,
Schichtstérke 6-7mm

- GreoPrime Voranstrich Mineral oder
Untergrund gut vornéssen

- Abglattung mit Greutol Multiplanspach-
tel 407

- Zweimaliger Anstrich (zwingend erfor-
derlich) mit GreoColor OptiTop oder
GreoColor OptiSilc

14.5 Bei glatten Oberflachen sind
kleinste Unregelméssigkeiten sichtbar,
vor allem im Streiflicht.

Schlussbeschichtung mit
Greutol Kratzputz 793 und
Greutol Waschputz 794

15.1 Nach einwandfreier Durchtrock-
nung der Gewebearmierungsschicht,
frihestens jedoch nach 7 Tagen (je

nach Witterung und Temperatur) wird
der Greutol Kratzputz 793, je nach
Korngrdsse, in zwei Lagen in einer
Schichtstérke von 8—-12mm aufgebracht
(siehe Verarbeitungsrichtlinien techn.

Merkblatt Greutol Kratzputz 793). Der
Greutol Waschputz 794 wird, je nach
Korngrésse, in zwei Lagen in einer
Schichtstérke von 4-6mm aufgebracht
(siehe Verarbeitungsrichtlinien techn.
Merkblatt Greutol Waschputz 794).

15.2 Direkte Sonneneinstrahlung oder
Wind wahrend der Verputzarbeiten sind
wegen zu schneller Austrocknung (Haar-
rissbildung, Aufbrennen) zu vermeiden.
Es soll grundsétzlich dem Sonnenlauf
folgend verputzt werden.

15.3 Um Ansétze zu vermeiden, missen
zusammenhangende Flachen nass in
nass aufgetragen werden.

15.4 Greutol Kratzputz 793

1. Der Greutol Kratzputz 793 wird in zwei
Lagen aufgetragen. Die erste Lage wird
in Kornstarke auf den aufgerauten Unter-
grund appliziert, dabei aber nicht scharf
abgezogen. Die Flache sollte danach
absolut plan sein.

2. Der zweite Auftrag erfolgt nach An-
trocknung der ersten Putzlage idealer-
weise am Folgetag, in der Regel maschi-
nell. Mit der Greutol R16/20 Zahntraufel
wird der Greutol Kratzputz 793 in einer
Richtung durchgek&mmt, um die ent-
sprechende gleichméssige Schichtdicke
(je nach Kérnung) zu erhalten. Mit der
glatten Seite der Zahntraufel werden

die Zahnstege unmittelbar im frischen
Zustand in der gleichen Richtung glatt
gespachtelt ohne Material abzunehmen.
Wird mit der Latte abgezogen muss dar-
auf geachtet werden, dass die minimale
Auftragsdicke nicht unterschritten wird.

3. Mit der Greutol S6 Spitz-Zahntrau-
fel wird der Greutol Kratzputz 793 im
frischen Zustand leicht durchgekdmmt,
um damit letzte Lufteinschlisse aufzu-
spulren. Vorhandene Lufteinschllisse
werden mit dem gleichem angemisch-
ten Material (Kratzputz) geflllt. Die fein
durchgekdmmte Oberflachenstruktur
lasst man so erhéarten. Nach ausrei-
chender Antrocknung (12-24h, je nach
Temperatur und Witterung) wird die
Oberflache abgekratzt. Das Kratzen wird
mit kreisrunden Bewegungen mittels
Greutol Schleifwunder vorgenommen.
Beim Kratzen muss das Korn sauber
«springen». Am Kratzwerkzeug darf kein
Mértel hdngen bleiben.
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WICHTIGE ANWENDUNGSHINWEISE

4. Nach ausreichender Erhartung wird
die frisch gekratzte Oberflache mit einem
sauberen Besen abgekehrt.

15.5 Die Schichtstarke der gekratz-

ten Deckputzschicht betragt, je nach
Korngrdsse (siehe technisches Merkblatt
Greutol Kratzputz 793), 6-8 mm.

15.6 Greutol Waschputz 794

Um Ansétze zu vermeiden missen zu-
sammenhé&ngende Flachen nass in nass
aufgetragen werden. Der Greutol Wasch-
putz 794 wird mindestens in Kornstarke
auf den aufgerauten Untergrund appli-
ziert, dabei aber nicht scharf abgezogen.
Die aufgezogene Flache sollte danach
absolut plan sein. Nach genligender
Antrocknung (leicht angezogen) der
Putzoberflache wird mit der Endbearbei-
tung, dem Strukturieren durch Waschen
und Bursten der Putzoberfliche, begon-
nen. Dazu sind folgende Arbeitsschritte
notwendig:

Variante 1 Waschputz:

1. Den leicht angezogenen Greutol
Waschputz 794 (im Regelfall nach ca.
3-4Std., die Wartezeit richtet sich nach
dem Umgebungsklima) mit einer in
frischem Wasser gendssten Malerblrste
mit wenig Druck mittels Kreuzschlag
waschen. Waschwasser nach Bedarf
wechseln. Der Waschprozess wird immer
von oben nach unten ausgefihrt. Es ist
zwingend notwendig, dass der gesamte
zusammenhangende Fassadenteil in
einem Durchgang gewaschen wird.

2. Nach Austrocknung, friilhestens am
Folgetag, wenn der Greutol Wasch-
putz 794 ausreichend gehartet ist (die
Wartezeit richtet sich nach dem Umge-
bungsklima), erfolgt die Oberflachenbe-
handlung des Waschputzes 794 (Schleier
auf der Oberflache abblrsten). Dieser
folgt handisch oder maschinell mit einer
mittelharten Biirste (Empfehlung unter-
schiedliche Bursten mit harteren und
weicheren Borsten bereithalten) indem
die Oberflache abgebiirstet wird. Je
stérker geburstet wird, desto mehr Korn
wird freigelegt.

3. Nach erfolgter Oberflachenbehandlung

wird die Oberflache zusatzlich mit einem
sauberen Besen abgekehrt.
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Variante 2 Waschputz modelliert:

1. Je nach gewiinschter Textur-/Mo-
dellierung, kann die Schichtstérke des
Waschputzes punktuell erhéht werden.
Eine durchgangige Schichtstérke > als
das 1,5 fache des im Material enthalte-
nen Grdsstkorns ist zu vermeiden. Der
Modellierprozess wird immer von oben
nach unten ausgefiihrt. Es ist zwingend
notwendig, dass der gesamte zusam-
menh&ngende Fassadenteil in einem
Durchgang modelliert wird. Frischen
Oberputz anziehen lassen und mit
feuchtem, méglichst nicht nassen Pinsel
(vorzugsweise mit einem Lasurpinsel mit
Naturhaarborsten mit schmalem Bors-
tenstand) den leicht angezogenGreutol
Waschputz 794 mit wenig Druck zur ge-
wiinschten Textur verpinseln (mitgrosse-
rem Wasserauftrag vermindert sich die
Oberflachenfestigkeit, zudem entstehen
glanzende Sinterschichten).

2. Nach Austrocknung, friihestens am
Folgetag, wenn der Greutol Waschputz
794 ausreichend gehartet ist (die Warte-
zeit richtet sich nach dem Umgebungs-
klima), erfolgt die Oberflachenbehandlung
des Waschputzes 794 (Schleier auf der
Oberflache abbirsten). Dieser folgt han-
disch oder maschinell mit einer mittelhar-
ten Burste (Empfehlung unterschiedliche
Birsten mit harteren und weicheren Bors-
ten bereithalten) indem die Oberflache
abgeblirstet wird. Je stérker geburstet
wird, desto mehr Korn wird freigelegt.

3. Nach erfolgter Oberflachenbehandlung
wird die Oberfladche zusatzlich mit einem
sauberen Besen abgekehrt.

Farbanstrich

16.1 Vor allem bei mineralisch gebunde-
nen Deckputzen (Greutol Edelputz 400)
besteht bei unglinstigen Witterungsbe-
dingungen wéhrend der Verarbeitung
und Trocknung die Gefahr von Flecken-
und Wolkenbildung.

16.2 Ein zweimaliger Egalisierungs-
anstrich mit einer dem Deckputz
entsprechenden filmkonservierten
GreoColor-Fassadenfarbe wird zur
Algen- und Pilzpravention generell
empfohlen (gilt nicht fir Kratz- und
Waschputz-Beschichtungen).

16.3 Gemass SIA-Norm 243 dirfen VA-
WD-Systeme nur bis zu einem Hellbe-
zugswert von >30 % ausgefiihrt werden.

Hinweise

17.1 Die Brandschutzvorschriften der Ver-
einigung Kantonaler Feuerversicherungen
(VKF) sind einzuhalten. Die wesentlichen
Anforderungen an die VAWD sind in der
Brandschutzrichtlinie «Verwendung von
Baustoffen» 14-15 der VKF aufgezeigt.
Als ergdnzende Planungs- und Verarbei-
tungshilfe zur Umsetzung des vorbeu-
genden Brandschutz bei der VAWD in

der Praxis dient das von der technischen
Kommission der Vereinigung Kantonaler
Feuerversicherungen (TKB-VKF) aner-
kannte «Stand der Technik Papiers» (STP).

17.2 Der angegebene Materialverbrauch
beruht auf langjahriger Erfahrung mit der
Verarbeitung von Greutol-Produkten. Der
Materialverbrauch kann jedoch je nach
Untergrund und Verarbeitungsbedin-
gungen von diesen Angaben abweichen
(speziell bei dickschichtigen Systemen).

17.3 Es gelten die Allgemeinen Ge-
schéftsbedingungen.



Prazise in allen Details: GreoTherm System FixUP.PU in Altendorf



Systemprodukte und Materialverbrauch

KLEBEMORTEL

VERBRAUCH JE NACH UNTERGRUND*

EPS-DAMMPLATTEN
(PLATTENMATERIAL: POLYSTYROL-
HARTSCHAUM MIT FIXUP-NUTEN)

EINBETTMORTEL

GLASGITTERGEWEBE

VORANSTRICH

DECKPUTZ

FARB- BZW. SCHUTZANSTRICH

* Bei der Verbrauchsangabe handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese kdnnen je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbei-

tung abweichen.

Einen algizidfreien, hochdkologischen Fassadenschutz erzielen Sie durch die Kombination von Verputz mit Silikonharz Deckputz 361

PU-Klebeschaum 533

EPS 030 grau mit weisser Deckschicht 19 FixUP.PU
EPS 031 grau mit weisser Deckschicht 16 FixUP.PU

Greutol Multiflexspachtel 588
Greutol Combi-Putz 488

Greutol WDVS Sockelputz 435
Greutol Combi light 432

Greutol Combi-Putz 430

Greutol Multimortel 406

Greutol Armierungsgewebe 7x7 mm

entsprechend dem nachfolgenden
Deckputz

Greutol Deckputz aussen Vollabrieb Universal
Greutol Silikonharz Deckputz 360/361

Greutol Silikonharz Deckputz 361/-361 IMAGE
Greutol Silikon Deckputz 365/-366

Greutol Edelputz 400

Greutol Kratzputz 793

Greutol Waschputz 794

GreoColor OptiTop/-IMAGE

GreoColor OptiTop IR/-IMAGE IR

GreoColor OptiSilc

IMAGE und Anstrich mit GreoColor OptiTop IMAGE/-OptiTop IMAGE IR.
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GreoTherm System FixUP.PU

Fassadenddmmplatten ca. 4—6 m?
Perimeterddmmplatten ca. 13-15 m?
Pro Dose a 750 ml

je nach Flache

6.0-9.0kg/m?
5.0-7.0kg/m?
5.5-8.5kg/m?
4.0-6.0kg/m?
6.0-9.0kg/m?
6.0-9.0kg/m?

1.10m?/m?

0.2kg/m?

K&rnungen/Verbrauchsangaben

zu den aufgefiihrten Deckputzen
gemdass Technischem Merkblatt oder
Preisliste

Verbrauch je nach Struktur und
K&rnung des Deckputzes (gilt
nicht fur Greutol Kratzputz 793
und Greutol Waschputz 794)



PLATTENMATERIAL

PLATTENTYP

PLATTENKLEBER

EINBETTUNGS-
MASSE

ARMIERUNGS-
GEWEBE

DECKPUTZ

FARBANSTRICH

Werkstoff/Plattenart

Plattenformat

Rohdichte
Brandklasse
Art der Schaumung

Ausbildung der
Plattenrénder

Oberflachen-
beschaffenheit

Warmeleitfahigkeit

Zugfestigkeit senkrecht

zur Plattenebene

Dampfdiffusions-
widerstand

Obere Anwendungs-
grenztemperatur

Art des Bindemittels

Art des Bindemittels

Fasermaterial
(Endlosgarn)

Maschenweite
Flachengewicht
Reissfestigkeit
Kennwerte

Kennwerte

GreoTherm System FixUP.PU

Polystyrol-Hartschaum EPS

EPS 030 grau mit weisser Deckschicht 19 FixUP.PU 1000 x 500, 120—300mm

EPS 031 grau mit weisser Deckschicht 16 FixUP.PU 1000 x 500, 80-300mm

EPS 030 grau mit weisser Deckschicht
19 FixUP.PU

ca. 19kg/m?
5.1

expandiert

gerade, winklig, oszillierend geschnitten

oszillierend geschnitten

0.030 W/mK

>80 kPa

u 30

+75°C

EPS 031 grau mit weisser Deckschicht
16 FixUP.PU

ca. 16kg/m?®
5.1

expandiert

oszillierend
geschnitten

0.031 W/mK

>80 kPa

p 30

+75°C

Spezieller, feuchtigkeitshartender, B1-Einkomponenten-Polyurethanschaum

hydraulisch/hydraulisch, organisch vergttet/organisch

Glasgarn, E-Garn, alkaliresistent appretiert

7X7mm

155 g/m?

Kette: 3140 N/5cm; Schuss: 2730 N/5¢cm

siehe Technische Merkblatter

siehe Technische Merkblatter
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Die FiXUP.PU-Komponenten
und ihre Starken

Das Einsteigerset flir die professionelle Verarbeitung des

GreoTherm Systems FixUP.PU:

- PU-Klebeschaum 533

- Hochwertige Schaumpistole und Pistolenreiniger 540

- Schutzhandschuhe und Schutzbrille
- Schwedenmeter
- Cutter

FixUP.PU-Dammplatten

Die FixUP.PU-Dammplatten kénnen in al-
len géngigen Varianten aus hochwertigem
expandiertem Polystyrol gefertigt werden.
Auf der Riickseite der FixUP.PU-D&mm-
platten verlaufen zwei parallele Nuten,

die das FixUP-Fixier- und Distanzele-
ment aufnehmen. Dank der zusétzliche
mechanischen Bearbeitung sind diese
Dammplatten das Produkt einer unlber-
trefflichen Prazisionsarbeit. Die FixUP.PU-
Nuten sind durchgehend ausgebildet.
Die Masse der Nut und des FixUP sind
so gewdhlt, dass die Schichtdicke des
PU-Klebeschaums 533 mind. 3mm be-
tragt und so die optimale Klebkraft garan-
tiert. Der mehrfache Verschluss der Nut
in der FixUP.PU-D&mmplatte verhindert
unerwiinschte Luftzirkulation und sichert
die uneingeschrankte Dammleistung.

PU-Klebeschaum 533

Der PU-Klebeschaum 533 ist der beste
seiner Art und sichert durch die hohe
Dauerhaftigkeit des Wirkstoffes Poly-
urethan eine zuverlassige Verbindung
zwischen dem Dammstoff und allen

tragféhigen Untergrinden —im Neubau
wie bei Sanierungen. Ausgehartet verhalt
sich der PU-Klebeschaum 533 gegen-
Uber der Umwelt neutral und unbedenk-
lich.

Pistolenreiniger 540

Der FixUP.PU Pistolenreiniger 540 ist ein
hochaktiver Kaltreiniger zum Entfernen
von frischem Polyurethanschaum bzw.
Anweichen von ausgehérteten Schaum-
resten. Durch den Schraubaufsatz und
den angehéngten Sprayventilaufsatz wird
die Reinigung von sowohl Schaumpistolen
als auch deren Adapter ermdglicht. Dari-
ber hinaus lasst er sich zum Entfernen von
frischen Farbresten, Wachs, Fett, Ol und
Klebstoffen verwenden. Hierzu sollte eine
Priifung des Untergrundes an einer nicht
sichtbaren Stelle erfolgen.

FixUP-Fixier- und
Distanzelement

Das FixUP-Fixier- und Distanzelement
besteht aus expandiertem Polystyrol
und trégt einen Selbstklebestreifen aus

Synthese-Kautschuk. Es haftet kraftvoll
bei Berlhrung auf sémtlichen tragfahigen
Untergriinden. Eingesetzt in die Nut der
Dammpilatte, erlaubt es das massgenaue
Versetzen der EPS-Dammplatten ohne
grossen Kraftaufwand. Die Expansions-
krafte des PU-Klebeschaums 533 wéh-
rend der Aushértung werden zuverlassig
aufgefangen, sodass keine nachtragli-
chen Korrekturen mehr nétig sind.
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Hauptsitz

Greutol AG

Libernstrasse 28

8112 Otelfingen

Telefon +41 43 411 77 77
Fax +41 43 411 77 78
info@greutol.ch

Niederlassungen

Greutol SA Bex

Route du Grand St. Bernard
1880 Bex

Telefon +41 21 702 08 18
Fax +41 21 702 08 19

Greutol AG Laupen
Murtenstrasse 29

3177 Laupen

Telefon +41 31 747 85 00
Fax +41 31747 98 18

Greutol AG Eschlikon
Hilagstrasse 24

8360 Eschlikon

Telefon +41 71 944 30 08

www.greutol.ch

Februar 2023
Wichtiger Hinweis:

Online unter www.greutol.ch finden Sie die
aktuellsten Systembeschriebe und technischen Merkblatter.
(Ersetzt alle friiheren/gedruckten Ausgaben)

Ein Unternehmen der

GR=UTOL

DE

SWISS

Das Zeichen echter Schweizer Produkte

Greutol AG bekennt sich zum Produktions-
standort Schweiz. Alle Greutol-Produkte
werden in der Schweiz entwickelt und
hergestellt.

PARTNER SMGV 2023
MEDIUM

maler
glpser

Die Kreativen am Bav.

Version 02/2023



